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British Standard Methods of testing

Plastics

Part 4. Chemical properties _

Method 451K. Determination of pH of water extract o
phenolic mouldings

Méthodes d‘essai des matieres plastiques

Partie 4. Caractéristiques chimiques
Méthode 451K. Détermination du pH de I'extrait aqueux des piéces moulées a base de phénoplastes

Prifmethoden fir Kunststoffe
Teil 1. Chemische Eigenschaften
Verfahren 451K. Bestimmung der pH-Wert des wal3rigen Extrakts von phenolischen Pref3teilen
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