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Ring, Bullers' . 9006 Setting. . . 3311, 7220

Ring, orifice 8135  Shadow wall . . . 8145

6906  Shape, chcmicully.-bo dc.d

Refractory product . . « « o 1042 Seatcarth. . . . . . . . . 2074
Regenerator . . . . « « . 5231 Scatingblock., . . N 23 &
Rehealing furnace . . + o+ . 6808 Sedimentation . . . . . . . 9039
Relievingarch . ., . o« . 5232 Segercone . .+ 4w 4 4 . . 9040
Removable-cover furnace « o+« 6809 Scgmentalarch . . . . . . , 5240
Re-pressing « . . . « + o« 340  Scmi-circulararch . . . , . . 5241
Retort. . . . . . o 5233,7219  Semi-continuows kiln . . . . . 8326
Retort, continuous vertical « « + 7205 Scmi-drypressing . . . . . . 3144
Reverberatory furnace « « . 6905  Semismufflekiln . . . ., ., ., 8327
Revolving pot . « + . 8142 Scmi-plastiecmaking. . . ., . . 3147
Rheology . v« o 1043 Semi-stable dolomile refractory material 4040
Rhcopexy . « + . 1044  Scparator,air. . , . .

Rhyolite . .« « 2069 Separator, magnetic . . . . 3128
Ribbed roof + + .+ 5234  Serpentine, . ., . . .. 2075
Rider bricks « o« o T118  Serrated saddlc . . . 8351
Ring . . 43,8348  Sctter . . . : . 8352

m
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Ring wall , . « + » 6208 Shaft . . . . . . 6124
Ringed roof . .+ . 5236 Shaft kiln. . . .. 8213
Rise . . N « o+ . 5237 Shale . . ., . .. 2076
Roasting furnace. . . P n ..o401
Rod cover. . . « « o+ 6722 Shell ., . . . ., . 6109, 6207
Rod mill . . . o o« o 341 Shelling . . . . . . . , . 1045
Roller-hearth kiln . + o+ . 8322 Shellitype boiler . . . . . . . 7416
Rolls, crushing . . . o o« 3109 Shellwall, . . . . . ., ., . 6208
Roof . « . . . . . 5238,7308 Shelving . . . . . . . ., . 8146
Roof block . ., . . + « » 1119 Shock,thermal . . . . . ., . 1054
Roof, bonded, . . . + « o+ 5204 Showercooling . . . . . ., . 6123
Roof, furpace. . ., ., « + + 7410 Shrinkage, drying ., . . . . . 3202
Roof, main . . . . « « « 6415  Shrinkage, firing . . . . . ., . 3307
Roof,oven . . . . « + o 14 Sidearch . . , . . ., . . . 5122
Roof, ribbed . . . . o o« » 5234 Sideface . . . . . . . . . 5123
Roofytinged . . . . ¢« o« . 5236 Sidefeather . . . . . . ., . 5117
Rotary-hearth kiln , . « v . 8323 Sideflue . . . . . ., . . 22
Rotary kiln . . . « v . B212 Sideskew. . . . . ., . . . SI124
Round kiln . . . . e o+« 8324 Sidewall . ., ., . . . . 5242, 7417
Rowlock . ., . . . . . . 5239 Siege [ N T ¥4
Runiner . . . . . o v . 6121 Sieve v . . . . . . . . . 9041
Runner brick . . . , o+ o+ 6723 Sighthole, . . . . . ., . . 5228
Rutile . . . . . <« 0 2070 Silerete . . . 0 . . . ., 2077

Silica . » . .« . . . . . . 2078

Silica refractory material . ., . . 4041
Saddle. . . « . . . . . . 8349 Siliccous refractory material ., . . 4042
Saggar, . . . . . . . . . 8350 Sijlicide refractory material . . ., . 4043
Salamander . . , , . . . . 6102 Siliconcarbide . . . . . . . 2079
Salt-bath furnace. . . . . ., . 6810 Silicon carbide refractory materiat, . 4044
Sand . . . . . . . « . . 2071  Siliconester « . « .+ . . . . 1046
Sanding . . . . . . o . . 0330 Sill. . . . . . . . . . . $243
Sandseal . . . . . . . . . 8325 Sillimanitec. . . . . . . . . 2080
Sandstone. . . . . . . .« . 2072 Sillimanite refractory material , . . 4045
Scone , .0 v v . . . s . 85126 Sinterdng . . . . . . . . . 1047
Scotchblock . . . ., . . . . 6418 Size, particle mcan . o 1037
Sereen, . . . . . . ., . 3142 Size analysis, grain voo .. 9018
Serewpress . . . . . . . . 3143 Sizc analysis, particle . . . ., . 9018
Sca-water magnesia . . . . . . 207} Skewback. . . . . . . 5025 5244
Scaled porosity . . . . -, . ., 9034 Skewonedge,end . . . . . . SII3
Seat . . . . . . . . + . 8144 Skewonflat,end. . . ., . . . 514
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Skew,side. . . . . . . . . 5124 Steatite . . P 2083
Skimmerblock . . . . . . . 8148 Stifi-plastic makmg [ ]
Skimming pocket. . . . . . . 8149 Stillage . . . . . . . ., . 3206
Slag « . . . . o . o . . 1048 St . . . . . . .« . . . 8357
Slaglander . . . . ., . . . 697 Stoker. . . . . . . . . . 3312
Slaglaunder . . . . . . . . 6907 Ston¢ ., . . . . . . . . , 8152
Slagline . « « . . .« . . , 6419 Stopper . . . . . . . 67248129
Stagmotch. . . . . . . . ., 6122 Stopperend . . . . . . . . 6724
Slagpocket . . . . . , 52457418 Stopperrod assembly . ., . . . 6725
Slagresistance . . . . ., . . 9042 Stove,Cowpet . . . . . . . 6206
Slagspout. . . . « . . . . 6907 Stove,hotblast . . . , . . . 6206
Sleeperblock . . . . . . . . 8158 Straightbrick. . . . . ., . . 5127
Sleeve . . C e e e e o . 6722 Strain . . . . . . . . . . 9046
Sliding-batt knln o+ &« s« o 8320 Strength,dry. . . . . . . . 1016
Sip . . . . . . . « . . 1049 Strength,green . . . . . . . 1024
| Slip-casting « . . . . . . . 3145 Stretcher . . . . . . . 5249,7117
Slopingbackwall . . . . . . 6420 Structure . . ¢ . . ., . . . 1052
Slurry « . . e ¢ 4+ « o« o 1050 Stud ., ., s e e .. 7419
Smelting furnace ¢ « 2« « . . 6908 Submerged wall e e s+« ., 8i53
Soakingpit . . . . . . 6811,8150 Subsidence . . . . . . . ., 9047
Soap » . . . . . .+ . . , 5120 Sulphitelye . . . . . . . . 3148
Soapstone. . . . . . , . . 2081 Superheater . . . . . . . . 7309
Soldiercourse . . . . . . . 5246 Suspendedarch ., . . . . . . 5250
Sole-flue portbricks . . . . . . 7118 Suspendedwall . . . . ., . . 5251
Sole,oven. . . . . . . . . 7115 Swingpress . . . . . . . . 3149
Souring . . . . . . . . . 3101
Souring of magnesite . . . . . 3146 Table, cutting-off. ., . P T § (i}
Spalling « . . . . « « « . 1051 Tale . . . .+ .+ + . . . . 2084
Spallingtest . . . . ., . 9029,9054 ‘Tamping . e e .« 3150
Span . . o+« « & . 35247 Tamping machme T T 1
Specific gravny « « v o« o 4« o 9043 Tankblock . . . . . . ., . 8154
Specific gravity, apparent . . . . 9043 Tankfurnace. . . . . . . . B8I55
Specific gravity, bulk ., . ., . , 9043 Taphole . . . . . . . . . 6126
Specific gravity, true. . . , , . 9043 Tapholeclay . ., . . . . . . 6127
Specificheat . . . ., . . . . 9044 Tapholegun . , . . . . . . 6128
Spiked bottom . . . , , , . 6506 Tapping . . . . . . . . . 6726
Spinel . . . « « « . . 2082 Tappinglander . . . . . . ., 6909
Splnel refractory matenal « + .+ . 4046 Tappinglaunder. . . . . . , 6909
Split » . « . + « 4+ « .« . 5126 Tappingspout ., . . . . . . 6909
Spout . . ., . . « . « . , 8151 Teapotladle. . . . . , . . 6727
Spout,pote « . . . « .+ . , 8140 Teeming . . . .« . . . . . 6728
| Spout,slag  + .« « « . . . . 6907 ‘Teeming,direct . ., . . . . . 6709
‘ Spout, tapping . . . . . . . 6909 Teeming,uphil . . . . . ., , 6703
Spraycooling. . . . . . . . 6123 Tempering . . . . . . . . 3152
‘ Spreaderblock . . . . . . . 7120 . Tensilestrength . . . . . . . 9048
Springer .+ . . . . . 5125,5244 Testcone . . 4 4 o« 4 a4 9011
| SPrue « . v« v 4 . 4 4 4 6710 Texture . . . . . . . . . 1053
| Sprungarch .« . . . .+ ., « . 5248 Thermalanalysis. . . . . . . 9049
Spur « . + . .+ . . .« .+ . 8353 Thermalcapacity., . . . . . . 9020
Spyhole « . . . . . . . ., 5228 ‘Thermalconductivity . . . . . 9050
Squaré. . . . + . 4+ + « .+ S127 ‘Thermal difTusivily P [V 13 |
Square, standard , s« o« o+ 5127  Thermal expansion . ., . . , . 9052
Stabilized dolomlle rcfraclory material 4047  Thermal gravimetric analysis . . . 9053
Stack . . s+ « o+« o« 6124 Thermalshock . . . . . . . 1054
Standard, doublo. « s+« « .+ o 5110 Thermalshocktest . . . . . . 9054
Standardsquare . . . . . . ., 5127 Thimble . . . . . . , 8156, 8354
Standard pyrometriccone . . . ., 9045 ‘Thimblebatt . . . . . . . . 8355
Stavecoolers . . . . . . , ., 6125 ‘Thinsection . . . . . , . 9055
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