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 Aerospace series - Steel FE-PM1503 (X3CrNiMoAl 13-8-2) 
- Vacuum induction melted and consumable electrode 

remelted - Solution treated and precipitation treated - Bar 
for machining - a or D ≤ 150 mm - 1 200 MPa ≤ Rm ≤ 1 400 

MPa 
Série aérospatiale - Acier FE-PM1503 (X3CrNiMoAl 13-

8-2) - Élaboré sous vide par induction et refondu à 
l'électrode consommable - Mis en solution et vieilli - 

Barres pour usinage - a ou D ≤ 150 mm - 1 200 MPa ≤ 
Rm ≤ 1 400 MPa 

 Luft- und Raumfahrt - Stahl FE-PM1503 (X3CrNiMoAl 
13-8-2) - Vakuuminduktionserschmolzen und mit 
selbstverzehrender Elektrode umgeschmolzen - 
Lösungsgeglüht und ausgehärtet - Stangen zur 

spanenden Bearbeitung - a oder D ≤ 150 mm - 1 200 
MPa ≤ Rm ≤ 1 400 MPa 
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