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Foreword 

The text of ISO 8330:2007 has been prepared by Technical Committee ISO/TC 45 “Rubber and rubber 
products” of the International Organization for Standardization (ISO) and has been taken over as EN ISO 
8330:2008 by Technical Committee CEN/TC 218 “Rubber and plastics hoses and hose assemblies” the 
secretariat of which is held by BSI. 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical 
text or by endorsement, at the latest by September 2008, and conflicting national standards shall be 
withdrawn at the latest by September 2008. 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent 
rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

This document supersedes EN ISO 8330:2000. 

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following 
countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech 
Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, 
Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, 
Sweden, Switzerland and the United Kingdom. 

Endorsement notice 

The text of ISO 8330:2007 has been approved by CEN as a EN ISO 8330:2008 without any modification. 
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1

Rubber and plastics hoses 
and hose assemblies — 
Vocabulary 
 

 

Tuyaux et flexibles en 
caoutchouc et en plastique — 
Vocabulaire 
 

   

1 Scope 
This International Standard defines terms used in the
hose industry. The terms are listed alphabetically in
English. When a term has one or more synonyms,
the synonymous term(s) follow the preferred term
and are also listed in alphabetical order. 

Deprecated synonymous terms are indicated by
“(deprecated)”. The expression "SEE" is used to refer
to another term (not always a synonym) which
contains information related to the term preceding
the expression. 

This International Standard has been divided into two
sections: 

2.1: Hose terms; and 

2.2: Hose assembly terms (includes Annex A: 
Recommended terminology and limits for electrical
resistance, according to construction, of rubber and
plastics hoses and hose assemblies for ISO and
CEN standards). 

 1 Domaine d'application 
La présente Norme internationale définit les termes 
utilisés dans l’industrie des tuyaux. Les termes sont 
listés dans l’ordre alphabétique des termes anglais. 
Si un terme a un ou plusieurs synonymes, le ou les 
synonymes sont cités à la suite du terme 
recommandé et figurent également dans le 
classement alphabétique. 

Les synonymes déconseillés sont signalés par le 
terme «(déconseillé)». L’expression «VOIR», renvoie 
à un autre terme (pas toujours un synonyme), qui 
contient des informations relatives au terme 
précédant l’expression. 

La présente Norme internationale a été divisée en 
deux sections: 

2.1: Termes relatifs aux tuyaux; et 

2.2: Termes relatifs aux flexibles de raccordement (y 
compris l’Annexe A: Terminologie recommandée et 
limites de la résistance électrique, en fonction de la 
construction des tuyaux et flexibles de raccordement 
en caoutchouc et en plastiques dans les normes 
CEN et ISO). 
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2 Terms and definitions  2 Termes et définitions 

   

2.1 Hose terms  2.1 Termes relatifs aux tuyaux 

   

2.1.1 
adhesion 
strength of bond between cured rubber surfaces or
between a cured rubber surface and a non-rubber
surface or the strength of bond between two non-
rubber (plastics) hose layers fused or glued together
[ISO 1382] 

 2.1.1 
adhérence 
résistance d’une liaison entre des surfaces en 
caoutchouc traitées ou entre une surface en 
caoutchouc traitée et une surface d’une autre 
matière, ou encore résistance d’une liaison entre 
deux couches de tuyaux en matériau autre que du 
caoutchouc (plastiques) fondues ou collées 
[ISO 1382] 

   

2.1.2 
angle of braid 
angle of lay 
acute angle between any strand of the braid and a
line parallel to the axis of the hose 

 2.1.2 
angle de tressage 
angle de pose 
angle aigu formé par un élément de l’armature et une 
ligne parallèle à l’axe du tuyau 

   

2.1.3 
anti-static wire 
metal wire (usually manufactured from thin braided
copper wires) incorporated in the hose wall in order
to remove static electricity generated in the hose,
and usually connected to the couplings of an
assembly 

 2.1.3 
fil antistatique 
fil métallique (fabriqué généralement à partir de 
minces fils de cuivre tressés) intégré à la paroi du 
tuyau afin d’éliminer l’électricité statique créée dans 
le tuyau et généralement relié aux raccordements 
d’un flexible 

   

2.1.4 
armoured hose 
hose with a protective covering, generally applied as
a braid or helix, to minimize physical damage 

 2.1.4 
tuyau armé 
tuyau comportant un revêtement protecteur, 
généralement constitué de tresses ou d’une hélice 
pour minimiser les dommages physiques 

   

2.1.5 
armouring 
protective covering over a hose, generally applied as
a braid or helix to prevent mechanical damage or to
support the reinforcement of a hose section 

 2.1.5 
armature 
revêtement de protection d’un tuyau, généralement 
constitué de tresses ou d’une hélice et destiné à 
éviter tout dommage mécanique ou à soutenir le 
renforcement d’une section de tuyau 

   

2.1.6 
barrier 
thin layer of film (polymeric) within the construction of
the hose for preventing fluid or gas from diffusing
through the hose body to the atmosphere 

 2.1.6 
barrière 
mince couche de film (polymère) à l’intérieur du 
tuyau, destinée à empêcher un fluide ou un gaz de 
se diffuser dans l’atmosphère à travers le corps du 
tuyau 
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2.1.7 
bend radius 
radius of a bent section of hose measured to the
innermost surface of the curved portion 

 2.1.7 
rayon de courbure 
rayon d’une section courbée de tuyau, mesuré sur la 
surface interne de la partie courbée 

   

2.1.8 
bending force 
load required to induce bending around a specified
radius and hence a measure of stiffness 

 2.1.8 
force de courbure 
charge nécessaire pour provoquer la courbure d’un 
tuyau selon un rayon spécifié, permettant ainsi d’en 
mesurer la rigidité 

   

2.1.9 
bias angle 
smaller included angle between the warp threads of
a cloth and a diagonal line cutting across the warp
threads 

 2.1.9 
angle de coupe 
plus petit angle mesuré entre les bords de la chaîne 
d’un tissu et une ligne diagonale coupant cette 
chaîne 

   

2.1.10 
bias cut 
cut made diagonally across a textile material at an
angle less than 90° to the longitudinal axis 

 2.1.10 
coupe diagonale 
coupe d’un matériau textile réalisée en diagonale 
selon un angle inférieur à 90° par rapport à l’axe 
longitudinal 

   

2.1.11 
bias seam 
seam at which bias cut fabrics are joined together 

 2.1.11 
couture diagonale 
couture assemblant des pièces de tissu coupées en 
diagonale 

   

2.1.12 
blister 
hollow space between layers in the hose wall, in
which air or other gasses are entrapped [ISO 1382] 

 2.1.12 
cloque 
creux entre les couches de la paroi d’un tuyau dans 
lequel de l’air ou d’autres gaz sont piégés [ISO 1382]

   

2.1.13 
body wire 
round or flat wire helix embedded in the hose wall to
increase strength or to resist collapse 

 2.1.13 
fil métallique en spirale 
hélice ronde ou plate insérée dans la paroi du tuyau 
afin d’améliorer sa résistance ou de résister à 
l’aplatissement 

   

2.1.14 
bonded hose construction 
hose with conductive metallic elements incorporated
in the hose construction 

NOTE When determined in accordance with ISO 8031, 
the electrical resistance per unit length in the case of hoses
(lengths without couplings), or the electrical resistance
between the fittings, in the case of hose assemblies, does
not exceed 102Ω. 

 2.1.14 
tuyau borné électriquement 
tuyau incorporant des éléments métalliques 

NOTE Lorsqu'elle est déterminée conformément à 
l’ISO 8031, la résistance électrique par unité de longueur, 
dans le cas de tuyaux (longueurs sans les raccordements), 
ou la résistance électrique entre les raccords, dans le cas 
de flexibles de raccordement, ne dépasse pas 102 Ω 
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2.1.15 
bonding wire 
SEE anti-static wire (2.1.3) 

 2.1.15 
fil de liaison 
VOIR fil antistatique (2.1.3) 

   

2.1.16 
bore 
inside of a hose through which the material to be
conveyed passes 

 2.1.16 
alésage 
partie intérieure du tuyau par laquelle passe le 
matériau à transporter 

   

2.1.17 
braid 
continuous sleeve of interwoven single or multiple
strands of yarn or wire 

 2.1.17 
tresse 
manchon continu de brins simples ou multiples 
entrecroisés, composé de fils ou de fils métalliques 

   

2.1.18 
braided hose 
hose in which the reinforcement has been applied as
interwoven spiral strands 

 2.1.18 
tuyau tressé 
tuyau dont le renforcement est constitué de brins 
entrecroisés en spirale 

   

2.1.19 
brand 
mark or symbol identifying the hose in accordance
with the relevant ISO standard (a colour code may be 
included at the option of the manufacturer), the mark
or symbol being embossed, inlaid or printed on the
hose, coupling or hose assembly 

 2.1.19 
marque 
marque ou symbole permettant d’identifier le tuyau 
conformément à la norme ISO applicable (le 
fabricant peut choisir d’intégrer un code couleur), la 
marque ou le symbole étant appliqué en creux ou en 
relief ou encore imprimé sur le revêtement d’un 
tuyau, d’un raccord ou d’un flexible 

   

2.1.20 
breaker ply 
open mesh fabric used to enhance the bond between
a hose lining or cover and its carcass and to spread
impact 

NOTE This element can also add reinforcement to these
components. 

 2.1.20 
grille textile 
tissu à mailles ouvertes utilisé pour renforcer la 
liaison entre un revêtement de tuyau et son blindage 
et pour répartir l’impact 

NOTE Cet élément peut également contribuer au 
renforcement des éléments constitutifs. 

   

2.1.21 
burst pressure 
pressure at which rupture of the hose occurs when
tested to the relevant standard 

 2.1.21 
pression de rupture 
pression à laquelle se produit la rupture du tuyau lors 
des essais effectués conformément à la norme 
correspondante 

   

2.1.22 
capped end 
sealed end (deprecated) 
hose end covered to protect its internal elements 

 2.1.22 
extrémité protégée 
extrémité obturée (déconseillé) 
extrémité du tuyau recouverte afin de protéger ses 
éléments constitutifs internes 

BS EN ISO 8330:2008

Full document details: BS EN ISO 8330:2008

http://www.avadocuments.com/doc/bs-en-iso-8330-2008
http://www.avadocuments.com/doc/bs-en-iso-8330-2008


5

2.1.23 
carcass 
fabric, cord and/or metal reinforcing section of a
hose, as distinguished from the hose tube or cover 

SEE reinforcement (2.1.110) 

 2.1.23 
blindage 
partie renforçant la section d’un tuyau, en tissu, en 
fils textiles et/ou métalliques et qui se différencie du 
tube intérieur et du revêtement 

VOIR renforcement (2.1.110) 

   

2.1.24 
cloth-marked finish 
appearance of the vulcanized cover produced by
straight or spiral wrapping used during vulcanization
and subsequently removed 

SEE wrapper marks (2.1.158) 

 2.1.24 
finition grain toile 
aspect du revêtement vulcanisé produit par un tissu
posé en droit fil ou en hélice au cours de la 
vulcanisation, puis retiré 

VOIR marques de bandelage (2.1.158) 

   

2.1.25 
coiling diameter 
minimum diameter of coil to which a hose can be
coiled without damage 

 2.1.25 
diamètre d’enroulement 
diamètre minimal autour duquel un tuyau peut être 
enroulé sans être endommagé 

   

2.1.26 
collapsible hose 
softwall hose which, when unpressurized internally,
can be coiled or folded on itself 

SEE layflat hose (2.1.74) 

 2.1.26 
tuyau aplatissable 
tuyau à parois souples qui, lorsqu’il n’est pas soumis 
à une pression interne, peut être enroulé ou plié sur 
lui-même 

VOIR tuyau plat (2.1.74) 

   

2.1.27 
composite hose 
multilayer hose 
hose consisting of layers of non-vulcanized materials
in sheeting form held together by two metal or
plastics spirals (one inside and one outside) 

 2.1.27 
tuyau composite  
tuyau multicouches 
tuyau constitué de couches de matériaux non 
vulcanisés en feuilles maintenues par deux spirales 
métalliques ou plastiques (l’une à l’intérieur et l’autre 
à l’extérieur) 

   

2.1.28 
compound 
mixture of rubber or plastic and other materials that
are combined to give the desired properties when
used in the manufacture of a hose [ISO 1382] 

 2.1.28 
mélange 
mélange de caoutchouc ou de plastique avec 
d’autres matériaux afin d’obtenir les caractéristiques 
recherchées lors de son utilisation pour la fabrication 
d’un tuyau [ISO 1382] 

   

2.1.29 
conducting wire 
SEE anti-static wire (2.1.3) 

 2.1.29 
fil conducteur 
VOIR fil antistatique (2.1.3) 
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2.1.30 
conductive hose 
hose incorporating electrically conducting materials
in the hose construction, the electrical resistance per
unit length in the case of hoses (lengths without
couplings), or the resistance between the fittings in
the case of hose assemblies, being between 102 Ω
and 106 Ω when determined in accordance with
ISO 8031 

NOTE Recommended terminology and limits for
electrical properties are given in Annex A. 

 2.1.30 
tuyau conducteur 
tuyau comportant des matériaux électriquement 
conducteurs, la résistance électrique par unité de 
longueur, dans le cas de tuyaux (longueurs sans les 
raccordements), ou la résistance entre les raccords, 
dans le cas de flexibles, étant comprise entre 102 Ω
et 106 Ω lorsque déterminée conformément à 
l'ISO 8031 

NOTE Une terminologie recommandée et les limites des 
propriétés électriques sont données dans l'Annexe A. 

   

2.1.31 
conductivity 
the property of a hose or hose assembly to conduct
electricity  

NOTE 1 Recommended terminology and limits for
electrical properties are given in Annex A.  

NOTE 2 Suggested hose classifications are (per length
of hose or assembly): 

⎯ electrically insulating hose: > 108 Ω; 

⎯ electrically conductive or anti-static hose:
< 106 Ω (Grade Ω); 

⎯ electrically bonded hose: < 102 Ω (Grade M); 

⎯ electrically continuous hose: < 102 Ω; 

⎯ electrically discontinuous hose: > 2,5 × 104 Ω. 

NOTE 3 A classification for hose in Ω/m is still to be
established. 

 2.1.31 
conductivité 
propriété d’un tuyau ou d’un flexible de conduire 
l’électricité 

NOTE 1 Terminologie recommandée et limites des 
propriétés électriques (voir également l’Annexe A).  

NOTE 2 Classifications proposées des tuyaux (par 
longueur de tuyau ou de flexible): 

⎯ tuyau assurant une isolation électrique: > 108 Ω;

⎯ tuyau électriquement conducteur ou antistatique: 
< 106 Ω (grade Ω ); 

⎯ tuyau lié électriquement: > 102 Ω (grade M); 

⎯ tuyau électriquement continu: > 102 Ω; 

⎯ tuyau électriquement discontinu: > 2,5 × 104 Ω. 

NOTE 3 Une classification des tuyaux en Ω/m reste à 
établir. 

   

2.1.32 
consolidated 
state in which the components of a hose are firmly
brought together by the application of pressure
during manufacture 

NOTE Components cannot be considered bonded until
after vulcanization. Consolidation procedures may be
carried out several times during construction. 

 2.1.32 
consolidé 
état dans lequel les éléments constitutifs d’un tuyau 
sont fermement liés ensemble par l’application d’une 
pression pendant la fabrication 

NOTE Les éléments constitutifs ne peuvent pas être 
considérés comme liés avant la fin de la vulcanisation. Les 
modes opératoires de consolidation peuvent être mis en 
œuvre à plusieurs reprises au cours de la construction. 

   

2.1.33 
convoluted hose 
hose fluted helically (externally and/or internally) 

 2.1.33 
tuyau spiralé 
tuyau formant des spires hélicoïdales 
(extérieurement et/ou intérieurement) 
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2.1.34 
cord (wire or textile) 
reinforcement material of thin, flexible metal wires or
(usually synthetic) textile yarns which consist of
several strands of fine wires or yarns twisted together

 2.1.34 
corde (fil métallique ou textile) 
matériau de renforcement en fils métalliques ou 
textiles (généralement synthétiques), minces et 
flexibles, se composant de plusieurs brins de fils 
métalliques ou textiles fins torsadés 

   

2.1.35 
corrugated hose 
hose with a cover fluted circumferentially with
bellows-like corrugations (externally and/or internally)

NOTE Hoses are in production today with internal
circumferential corrugations. 

 2.1.35 
tuyau ondulé 
tuyau doté d’un revêtement, dont la circonférence est 
annelée avec des ondulations en forme de soufflet 
(extérieurement et/ou intérieurement) 

NOTE Des tuyaux comportant des ondulations internes 
sur la circonférence sont actuellement en cours de 
fabrication. 

   

2.1.36 
cover 
outer layer covering the reinforcement 

 2.1.36 
revêtement 
couche extérieure recouvrant le renforcement 

   

2.1.37 
diffusion 
escape of gas from inside the hose through the
carcass and cover into the environment 

 2.1.37 
diffusion 
échappement de gaz de l’intérieur du tuyau à travers 
le blindage et le revêtement dans l’environnement 

   

2.1.38 
design pressure 
This term is deprecated. SEE maximum working
pressure (2.1.83). 

NOTE The design pressure is sometimes called the
“rated pressure” and is expressed in bars. 

 2.1.38 
pression théorique 
Ce terme est rejeté. VOIR pression maximale de 
service (2.1.83). 

NOTE La pression théorique est parfois appelée 
«pression nominale» et est exprimée en bars. 

   

2.1.39 
dog-leg 
abrupt localized deviation in direction of a hose when
pressurized, caused by a local flaw in the
construction of the carcass and being manifest as a
sharp or angular change in direction 

 2.1.39 
coude 
déviation brusque et localisée dans l’alignement du 
tuyau, lorsqu’il est mis sous pression, due à un 
défaut localisé dans la construction du blindage, et 
se manifestant par un changement de direction aigu 
ou angulaire 

   

2.1.40 
effusion 
escape of gas from inside the hose through the lining
into the carcass 

 2.1.40 
effusion 
échappement de gaz de l’intérieur du tuyau à travers 
le tube intérieur dans le blindage 
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2.1.41 
elongation 
change in length of a hose, expressed numerically as
a percentage of the initial length 

 2.1.41 
allongement 
modification de la longueur d’un tuyau, exprimée 
numériquement en pourcentage de la longueur 
initiale 

   

2.1.42 
embedded helix (helical wire or spiral) 
helical wire entirely enclosed by the hose wall 

 2.1.42 
hélice enrobée (fil métallique hélicoïdal ou 

spirale) 
fil métallique hélicoïdal entièrement inclus dans la 
paroi du tuyau 

   

2.1.43 
end-reinforcement 
extra reinforcing material applied to the end of a hose
to provide additional strength or stiffening 

 2.1.43 
renfort d’extrémité 
matériau de renforcement supplémentaire appliqué à 
l’extrémité d’un tuyau pour améliorer sa résistance
ou sa rigidité 

   

2.1.44 
enlarged end  
expanded end 
hose end having a diameter greater than the internal
diameter of the hose to accommodate a coupling or
to fit onto pipework 

 2.1.44 
extrémité élargie 
extrémité ayant un diamètre plus grand que le 
diamètre interne du tuyau pour s’adapter au raccord 
ou s’enclencher dans des tuyauteries 

   

2.1.45 
embedding layer 
layer of rubber in which is embedded a reinforcing
helix of wire or other material 

 2.1.45 
couche d'enrobage 
couche de caoutchouc dans laquelle est insérée une 
hélice de fils métalliques ou d’autre matériau 

   

2.1.46 
externally convoluted hose 
hose containing a reinforcing helix in which the outer
cover has been formed into corrugations between the
turns of the helix 

NOTE Such hoses may be rough bore, semi-embedded
bore or smooth bore. 

 2.1.46 
tuyau annelé extérieurement 
tuyau contenant une hélice de renfort dont le 
revêtement extérieur se présente sous forme 
d’ondulations entre les spires de l’hélice 

NOTE Ce type de tuyau peut avoir des hélices 
intérieures saillantes, des hélices intérieures semi-noyées 
ou des hélices intérieures noyées. 

   

2.1.47 
fabric 
plane structure produced by interlaced yarns, fibres
or filaments 

 2.1.47 
tissu 
structure plane obtenue par l’entrelacement de fils, 
de fibres ou de filaments 
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