DK 615.472.3 : 616-091.5 DEUTSCHE NORM Februar 1983

Medizinische instrumente D l N
Seziermesser 13105
Medical instruments; autopsy knife Ersatz fir Ausgabe 11.73
instruments médicaux; couteau a autopsie
MaBe in mm
1 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahien.
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5| Bezeichnung eines gerundeten Seziermessers (A) von [; = 235mm:
E Messer DIN 13105 — A 235
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Gewicht
Form l1 ay ag b1 b2 l2 l3 g
+5 +0,5 +1 +2 +2 +5 ~ =~
235 55 15 26 20 110 100 145
A
310 6,5 18 32 24 165 120 290
B 255 5,5 15 26 24 125 120 180
Fortsetzung Seite 2
NormenausschuB Feinmechanik und Optik (NA FuO) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 13105

2 Werkstoff und Ausfiihrung
Nach DIN 58298 Teil 7

Wird vom Besteller ein bestimmter Werkstoff des Heftes gewiinscht, so ist die Norm-Bezeichnung mit dem in DIN 58 298
Teil 7 festgelegten Kennbuchstaben fiir den Werkstoff des Heftes zu erweitern. Die Bezeichnung lautet dann z.B. fiir das
angegebene Messer mit einem Heft aus Hartholz (Kennbuchstabe T):

Messer DIN 13105 — A235 - T

3 Kennzeichnung
Nach DIN 58298 Teil 7

Zitierte Normen
DIN 58298 Teil 7 Werkstoffe, Ausfiihrung und Prifung medizinischer Instrumente; Skalpelle und Messer

Friihere Ausgaben
DIN FANOK 105 = DIN 13105: 06.30, 11.73

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1973 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Der Inhalt der Norm wurde entsprechend den Normen der Reihe DIN 820 redaktionell iiberarbeitet und ein Abschnitt
~Kennzeichnung® aufgenommen. Der lbrige Inhalt wurde Uberprift und dem aktuellen Stand der Fertigung angepaBt.
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