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Nationales Vorwort

Die Norm DIN 13972-1 wurde vom Arbeitsausschuss Metalle des Normen-

ausschusses Dental im DIN in Zusammenarbeit mit dem Normenausschuss

Schweißtechnik ausgearbeitet.

Die Normen der Reihe DIN 13972 „Zahnheilkunde – Qualitätssichernde Maß-

nahmen beim Laserschweißen“ bestehen aus folgenden Teilen:

– Teil 1: Laserschweißen im Dentallabor

– Teil 2: Laserschweißeignung von identischen und artgleichen metallischen

Dentalwerkstoffen
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