DK 621.643.42-034.13

:621.644.2-036.743.22: 628.1-986 Mal 1977
Formstlicke aus GuBeisen (GG) fur Druckrohr- DIN
leitungen aus PVC hart (Polyvinylchlorid hart) 16 451
F-KS-Stiicke, Einflanschstiicke Teil 7

Socket-fittings of cast iron with lamellar graphite for pressure main lines of unplasticized polyvinyichloride; flanged spigots

MaBe in mm

Geltungs- und Anwendungsbereich

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 16 451 Teil 1 fiir F-KS-Stiicke aus GuBeisen mit Lamellengraphit (GG). Sie sind ver-
wendbar fiir Wasserleitungen bis zu einem zulédssigen Betriebsiiberdruck von 10 bar.

Mitgeltende Normen
DIN 2501 Teil1 Flansche; AnschiuBmaBe
DIN 8062 Rohre aus PVC hart (Polyvinylchlorid hart); MaBe

DIN 16451 Teil1 Formstiicke aus GuBeisen (GG) fiir Druckrohrleitungen aus PVC hart (Polyvinylchlorid hart); Tech-
nische Lieferbedingungen

DIN 19532 Rohrleitungen aus PVC hart (Polyvinylchlorid hart) fiir die Trinkwasserversorgung; Rohre, Rohrverbin-
dungen, Rohrleitungsteile

MaBe, Bezeichnung
AnschiuBmaBe des Flansches nach DIN 2501 Teil 1

Vereinfachte
Darstellung

Ansicht X
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Bezeichnung eines F-KS-Stiickes von Nennweite DN 300 (300):
Formstiick DIN 16451 — F-KS 300

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
FachnormenausschuB Wasserwesen (FNW) im DIN
FachnormenausschuB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrieitungen (FR) im DIN
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Seite 2 DIN 16451 Teil 7

Nennweite ')

DN l s a?)
50 134 7.3
65 141 7,6 5
80 151 8,6
100 163 9
125 175 9,5 8
150 187 | 10
200 219 | 11 1
250 248 | 12 14
300 264 | 13 16
400 294 | 15 22

) Entsprechend DIN 19532

2) Rohrwanddicke der Rohr-Reihe 4 nach DIN 8062

Werkstoff und Ausfiihrung: nach DIN 16451 Teil1
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