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GuBrohteile aus Leichtmetallegierungen DIN
DruckguB 1688
Allgemeintoleranzen Bearbeitungszugaben Teil 4
Rough castings of light metal alloys; pressure die castings; Ersatz fur Ausgabe 08.74

general tolerances, machining allowances

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich 3.3 Bestimmung der Raumdiagonale

Aufbauend auf den Allgemeintoleranzen fiir GuBrohteile nach  Die Raumdiagonale R wird durch die groBte Ausdehnung des
DIN 1680 Teil 1 und Teil 2 und in Verbindung mit den Tech- GuBstiickes bestimmt. Sie wird aus den NennmaBen der
nischen Lieferbedingungen nach DIN 1690 Teil 1 legt diese Lange [, der Breite & und der Hohe /1 des prismatischen
Norm die AbmaBe und Bearbeitungszugaben von GuBroh- HullkOrpers, der das beliebig geformte GuBstiick begrenzt,
teilen aus Leichtmetallegierungen fest, die nach dem nach folgender Formel errechnet:

DruckgieBverfahren hergestellt worden sind.

R=VPZ+0%+0?

2 Begriffe Der errechnete Wert von R wird nach DIN 1333 Teil 2 auf

) . . . . ) ganze Zahlen gerundet.
Die Begriffe ,Allgemeintoleranz* und ,Genauigkeitsgrad“ sind

in DIN 7182 Teil 1 aligemein festgelegt und in DIN 1680 Teil 1
fur GuBrohteile Gibernommen.

Der Begriff ,Bearbeitungszugabe“ ist in DIN 1680 Teil 1 4 Bearbeitungszugabe
festgelegt. Die Bearbeitungszugabe BZ ist vom gréBten AuBenmaB des
.Leichtmetallegierungen” im Sinne dieser Norm sind Druck- ~ GuBrohteiles abhingig.

guBlegierungen auf Basis Aluminium und Magnesium, z.B.  sje ist fiir alle Genauigkeitsgrade gleich, siehe Tabelle 3,
nach DIN 1725 Teil 2, DIN 1729 Teil 2. Ausnahmen siehe DIN 1680 Teil 1.

3 Genauigkeitsgrade
3.1 Abhéngigkeit der MaBtoleranzen

Bei GuBrohteilen aus Leichtmetallegierungen, die nach dem
DruckgieBverfahren hergestellt werden, sind die MaBtole-

5 Bezeichnung

a) Bezeichnung fir die Angabe der Allgemeintoleranz
GTA 14/5 ohne Angabe von Bearbeitungszugaben:

ranzen im wesentlichen abhéngig von: Toleranz DIN 1688 - GTA 14/5
a) der MaB- und Funktionsgenauigkeit der DruckguBform, ) N ) .
gekennzeichnet durch den Genauigkeitsgrad, b) Bezeichnung fiir die Angabe der Allgemeintoleranz

GTA 14/5 mit Angabe der Bearbeitungszugabe nach

b) der Lage der Formteilung, gekennzeichnet durch die dieser Norm (Kurzzeichen: BZN):

Unterteilung in formgebundene und nichtformgebundene

MaBe (siehe DIN 1680 Teil 1), Toleranz DIN 1688 - GTA 14/5-BZN
c) der GuBteilgestalt bzw. GuBteilgroBe, gekennzeichnet ) L i
durch die Raumdiagonale (siehe Abschnitt 3.3) und c) Bezeichnung flir die Angabe der Allgemeintoleranz

GTA 14/5 mit Angabe der Bearbeitungszugabe, die jedoch
abweichend von dieser Norm mit 0,8 mm gewahit wurde,

3.2 Anwendung der Genauigkeitsgrade aber flr alle zu bearbeitenden Flachen gleich gilt (Kurz-

- ) ) ) ) zeichen: BZ 0.8):
Fir die Festlegung von AbmaBen sind die Genauigkeitsgrade
nach den Tabelien 1 und 2 anzuwenden. Toleranz DIN 1688 - GTA 14/5-BZ 0,8

d) der GroBe der NennmaBe.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB GieBereiwesen (GINA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

NormenausschuB Lénge und Gestalt (NLG) im DIN
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