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Vorwort

Diese Norm wurde vom FNK-ArbeitsausschuBB 504.6 ,Profilierte Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen mit glatter

Innenwand* erarbeitet.

DIN 16961-2 : 1989-02 wird im Hinblick auf die Europdische Normung bzw. auf die gleiche Identifizierung der in Deutsch-

land hergestellten Rohre Uberarbeitet.

Dieser Teil der Norm enthalt Anforderungen, Priifverfahren und Festlegungen zur Kennzeichnung und Uberwachung fir
Rohre und Formstlicke aus thermoplastischen Kunststoffen mit profilierter Wandung und glatter Rohrinnenflache.

Die DIN 16961 ,Rohre und Formstiicke aus thermoplastischen Kunststoffen mit profilierter Wandung und glatter Rohrin-

nenflache” besteht aus folgenden Teilen:
— Teil 1: MaBe
— Teil 2: Technische Lieferbedingungen

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Februar 1989 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Redaktionell und fachlich Gberarbeitet.

b) Festlegungen zum Schmelzindex wurden den Ergebnissen der Européischen Normung angepaft.

Friihere Ausgaben
DIN 16961-2: 1977-09, 1989-02

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Rohre mit profilierten Wandungen und
glatten Rohrinnenflachen aus

— Polyethylen hoher Dichte (PE-HD),

— weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U),

— Polypropylen (PP), Homo- und Copolymerisaten
sowie flr aus diesen Rohren hergestellte Formstucke.
Profilierte Rohre im Sinne dieser Norm sind Rohre mit
AuBenprofil, mit aufgelésten Querschnitten, aus einem
Profil (Flachband) hergestellte Wickelrohre sowie kernge-
schaumte Rohre.

ANMERKUNG 1: Fiir den Einbau in Rohrleitungen kénnen

auch Formstlicke verwendet werden, die nach ande-
ren Verfahren hergestellt wurden.

Rohre nach dieser Norm kénnen auch als Halbzeuge im
Apparatebau Anwendung finden.

In technischen Lieferbedingungen fir bestimmte Anwen-
dungsgebiete kdnnen einzelne Anforderungen dieser
Norm wegfallen oder erganzt werden.

ANMERKUNG 2: Geltende anwendungsbezogene Euro-
paische Normen sind zu beachten.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.

DIN 8061
Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid —
Allgemeine Qualitatsanforderungen

DIN 8074
Rohre aus Polyethylen (PE) PE 63, PE 80, PE 100,
PE-HD — MaBe

DIN 8075
Rohre aus Polyethylen (PE), PE 63, PE 80, PE 100,
PE-HD — Allgemeine Guteanforderungen, Prafungen

DIN 8078
Rohre aus Polypropylen (PP) — PP-H (Typ 1), PP-B
(Typ 2), PP-R (Typ 3) — Allgemeine Giteanforderun-
gen, Prifung

DIN 16961-1
Rohre und Formstlicke aus thermoplastischen Kunst-
stoffen mit profilierter Wandung und glatter Rohrin-
nenflache — Teil 1: MaBe

DIN 18200
Uberwachung (Gultelberwachung) von Baustoffen,
Bauteilen und Bauarten — Allgemeine Grundsatze

DIN 195371
Rohre und Formstlicke aus Polyethylen hoher Dichte
(HDPE) fur Abwasserkanale und -leitungen — MaBe

DIN EN 1610
Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und
-kanalen; Deutsche Fassung EN 1610 : 1997

DIN EN ISO 178
Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften
(1SO 178 : 1993); Deutsche Fassung EN ISO 178 : 1996

DIN EN ISO 899-2
Kunststoffe — Bestimmung des Kriechverhaltens —
Teil 2: Zeitstand-Biegeversuch bei Dreipunkt-Bela-
stung  (ISO 899-2:1993); Deutsche Fassung
EN ISO 899-2 : 1996

DIN EN ISO 9969
Thermoplastische Kunststoffe — Bestimmung der
Ringsteifigkeit (ISO 9969 : 1994); Deutsche Fassung
EN ISO 9969 : 1995

DIN ISO 1133
Kunststoffe — Bestimmung des Schmelzindex (MFR)
und des Volumen-FlieBindex (MVR) von Thermopla-
sten; Identisch mit ISO 1133 : 1991
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ATV A 127V
Richtlinie fur die statische Berechnung von Abwasser-
kanélen und -leitungen

DVS 2203-1?
Prifen von SchweiBverbindungen aus thermoplasti-
schen Kunststoffen — Prifverfahren, Anforderungen

DVS 2203-5?
Prifen von SchweiBverbindungen an Tafeln und Roh-
ren aus thermoplastischen Kunststoffen — Techno-
logischer Biegeversuch

DVS 2207-1?
SchweiBen von thermoplastischen Kunststoffen —
HeizelementschweiBen von Rohren, Rohrleitungs-
teilen und Tafeln aus PE-HD

DVS 2207-112
SchweiBen von thermoplastischen Kunststoffen —
HeizelementschweiBen von Rohren, Rohrleitungs-
teilen und Tafeln aus PP

DVS 2209-1?
SchweiBen von thermoplastischen Kunststoffen —
ExtrusionsschweiBen — Verfahren, Merkmale

3 Werkstoff (Formstoff)

Die Rohre und Formstiicke werden aus folgenden Form-
massen hergestellt:

— Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) nach DIN 8075;

— weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) nach
DIN 8061;

— Polypropylen (PP), Homo- und Copolymerisat nach
DIN 8078.

Die zur Formgebung von Hohlprofilen eingeschlossenen

Formelemente dirfen aus anderen geeigneten Werkstof-

fen bestehen.

4 Anforderungen
41 Beschaffenheit

Die Rohre sollten mdglichst gerade sein und einen
moglichst kreisrunden Querschnitt haben. Die Rohr-
wandungen missen frei sein von Blasen, Lunkern und
Inhomogenitaten. Die Rohrenden mussen senkrecht zur
Rohrachse stehen.

" Zu beziehen durch: Abwassertechnische Vereinigung
e. V, Markt 71, 5205 St. Augustin 1

2 Zu beziehen durch: Verlag fiir SchweiBen und
verwandte Verfahren, DVS-Verlag GmbH, Post-
fach 1019 65, 40010 Duisseldorf
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4.2 Festigkeitseigenschaften

4.21 Ringsteifigkeit

Bei Rohren mit einer vorgegebenen Ringsteifigkeit nach
Tabelle 1 darf die mittlere Anderung des inneren Rohr-
durchmessers (Ad,,) in vertikaler Richtung 24 h nach Auf-
bringen der Prifkraft nach 5.3.1 die GréBe von 0,03 - d;,
bezogen auf den Ausgangsdurchmesser (unmittelbar vor
Aufbringen der Prifkraft gemessen), nicht Uberschreiten.

Tabelle 1: Ringsteifigkeit

Profilrohr-Reihe 1 2 314 |5 6 | 7

Ringsteifigkeit Sg 54
kN/m2, 2| 4|8 |16 (31563 [125
min.

Die vorhandene Ringsteifigkeit wird errechnet:

Eco4 - 1

Sro4 = 3 (1)

Dabei ist:
E.,, der Kriechmodul, ermittelt nach 5.3.2, in kN‘/‘mz;

m
1 das Tragheitsmoment des Rohrprofils, in mi;

r der Radius bis zur neutralen Faser der Rohrwan-
dung, in m.

Die Anwendbarkeit der Prifung zur Bestimmung der

Ringsteifigkeit ist fir jede Rohrkonstruktion durch eine

Statik mit Spannungsnachweis und Praxisversuchen im

Sandkasten nachzuweisen.

ANMERKUNG: Die Ringsteifigkeit Sg 54 entspricht nicht
der Ringsteifigkeit S der DIN EN ISO 9969. Aufgrund
unterschiedlicher MeB- und Berechnungsmethoden
sind die Werte nicht vergleichbar.

422 Kriechmodul

Bei Ermittlung des Kriechmoduls des Rohres mussen
mindestens die Werte nach Tabelle 2 erreicht werden.

Ist aus den Rohren aufgrund ihrer Profilgebung kein Pro-
bekorper fir die Bestimmung des E-Moduls zu entneh-
men, so muB die Langzeit-Ringsteifigkeit nachgewiesen
werden.

Mit Hilfe des E-Moduls kann bei gleicher Profilgeometrie
der EinfluB verschiedener Formmassen sowie der EinfluB
der Temperatur auf die Ringsteifigkeit untersucht werden.
Eine Bestimmung der Ringsteifigkeit Uber den E-Modul ist
nur moglich, wenn das Tragheitsmoment exakt bestimmt
ist.

Ab dem Durchmesser von 1200 mm fur ID- und AD-
Rohre kann der Kriechmodul an entsprechenden Probe-
kérpern nachgewiesen werden, um die Ringsteifigkeit zu
ermitteln.
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