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Rundstabe aus thermoplastischen DIN
Kunststoffen p
MaBe 16 980
Thermoplastics rods; dimensions Ersatz fiir Ausgabe 05.80 und

DIN 16 800/04.80, DIN 16 807/05.80,
DIN 16 813/05.80, DIN 16 975/09.74

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Rundstabe aus thermoplastischen Kunststoffen nach Tabelle 4, die vor-
zugsweise fiir die spanende Herstellung von Fertigteilen verwendet werden.

Die Rundstabe miissen den Anforderungen der technischen Lieferbedingungen nach
DIN 16 985 (z.Z. Entwurf) entsprechen.

Fiir Rundstabe aus Werkstoffen, die in DIN 16 985 (z. Z. Entwurf) noch nicht enthalten sind, sind
die relevanten Anforderungen zwischen den Beteiligten, z. B. Auftraggeber und Auftragnehmer,
zu vereinbaren.

2 Bezeichnung

Bezeichnung eines Rundstabes aus Polyamid 6 (PA 6) von d = 50 mm:

Rundstab DIN 16980 - PA 6 - 50

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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3 MaBe, ldngenbezogene Massen, Formtoleranzen

3.1 MaBe, ldingenbezogene Massen

Tabelle 1. Durchmesser, ldngenbezogene Masse

Full document details: DIN 16980:1987-05

Durchmesser langenbezogene Masse ') in kg/m fiir Rundstéabe aus
d
(NennmaB) PA 66 PA6 G PA 610 PA 12 PBT PET POM
GrenzabmaBe PA G
siehe Tabelle 2
3 0,009 - 0,002 0,008 0,01 0,011 0,011
4 0,016 - 0,015 0,014 0,019 0,02 0,02
5 0,025 - 0,024 0,022 0,029 0,031 0,031
6 0,035 - 0,033 0,031 0,041 0,043 0,043
8 0,062 - 0,059 0,055 0,072 0,076 0,076
10 0,095 - 0,091 0,085 0,111 0,117 0,117
12 0,139 - 0,133 0,124 0,162 0,171 0,172
16 0,242 - 0,232 0,217 0,282 0,292 03
18 0,305 - 0,291 0,273 0,356 0,375 0,377
20 0,374 - 0,358 0,335 0,436 0,459 0,463
22 0,455 - 0,435 0,407 0,531 0,559 0,563
25 0,684 - 0,559 0,623 0,681 0,717 0,723
28 0,73 - 0,698 0,653 0,852 0,896 0,902
30 0,835 - 0,798 0,748 0,974 1,025 1,033
32 0,954 - 0,913 0,854 1,113 1,17 1,18
36 1,202 - 1,15 1,076 1,402 1,476 1,487
40 1,479 1,574 1,414 1,324 1,725 1,818 1,829
45 1,878 1,974 1,795 1,68 2,191 2,306 2,322
50 2,31 2,419 2,208 2,067 2,695 2,837 2,856
56 2,888 3,012 2,761 2,585 3,369 3,547 3,571
60 3,325 3,527 3,18 2,976 3,879 4,083 4,112
63 3,661 3,874 35 3,276 4,271 4,496 4,527
70 4,506 4,747 4,309 4,033 5275 5,534 5572
80 5,903 6,147 5,644 5,282 6,887 7,249 7,298
20 7,47 7,728 7,134 6,685 8,715 9,174 9,236
100 9,233 9,489 8,828 8,261 10,77 11,34 11,40
110 11,2 11,58 10,71 10,02 13,07 13,75 13,85 -
125 14,48 14,86 13,84 12,95 16,89 17,78 17,90
140 18,14 183 17,35 16,23 21,16 22,28 22,43
150 20,82 21,21 19,9 18,66 24,29 25,57 25,78
160 23,73 24,44 22,69 21,23 27,86 29,14 29,34
180 30,02 30,74 28,7 26,86 35,02 36,87 37,11
200 37,04 37,77 35,42 33,14 43,21 45,49 45,84
220 44,77 46,13 42,80 40,05 - - -
250 57,7 59,19 55,17 51,62 - - -
280 72,21 73,88 69,04 64,64 - - -
300 82,91 84,57 79,28 74,21 - - -
320 - 96,83 - - - - -
360 - 121,9 - - - - -
400 - 150 - - - - -
450 - 190,3 - - - - -
500 - 234 - - - - -
1) Siehe Seite 3
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Tabelle 1. (Fortsetzung)

Durchmesser langenbezogene Masse ') in kg/m fiir Rundstabe aus
d
(NennmaB) PE-HD PP-H PVDF PC PPO PVC-U PVC-C
GrenzabmaBe PE-HMW PP-B PVC-HI
siehe Tabelle 2 PE-UHMW PP-R
3 0,008 0,008 0,014 0,01 0,009 0,013 0,014
4 0,013 0,013 0,025 0,017 0,015 0,019 0,021
5 0,021 0,02 0,039 0,026 0,023 0,03 0,033
6 - - 0,055 0,037 0,033 0,043 0,048
8 0,051 0,049 0,096 0,065 0,057 0,076 0,084
10 0,08 0,076 0,148 01 0,088 0,118 0,131
12 0,116 0,111 0,217 0,148 0,131 0,17 0,188
16 0,203 0,195 0,378 0,258 0,228 0,299 0,331
18 0,257 0,246 0,476 0,324 0,286 0,378 0,419
20 0,317 0,303 0,585 0,398 0,352 0,467 0,571
22 0,383 0,367 0,711 0,486 0,429 0,564 0,624
25 0,491 0,47 0,913 0,622 0,55 0,723 08
28 0,615 0,589 1,14 0,776 0,686 0,906 1,003
30 0,703 0,674 1,305 0,888 0,785 1,036 1,147
32 0,8 0,767 1,49 1,008 0,89 1,179 1,305
36 1,01 0,965 1,878 1,283 1,134 1,485 1,644
40 1,24 1,19 2,31 1,676 1,393 1,835 2,032
45 1,57 1,51 2,933 2,007 1,733 2,327 2,576
50 1,95 1,87 3,608 2,466 2,178 2,877 3,185
56 243 2,33 451 3,078 2,719 3,591 3,976
60 2,8 2,69 5,193 3,553 3,139 4,132 4,575
63 3,08 2,95 5717 3,909 3,453 4,546 5,033
70 3,8 3,64 7,037 4,855 4,244 5,605 6,206
80 4,947 4,739 9,218 6,291 5,657 7,295 8,077
90 6,264 6 11,65 7,968 7,039 9,236 10,23
100 7,728 7,403 14,42 9,844 8,693 11,39 12,61
110 9,33 8,94 17,49 11,92 10,53 13,75 15,22
125 12,05 11,55 22,6 16,37 13,58 17,78 19,69
140 1513 14,5 28,33 19,31 17,06 22,31 24,70
150 17,38 16,64 32,56 22,18 19,6 25,61 28,35
160 19,76 18,93 37,05 25,26 22,31 29,14 -
180 24,99 23,94 46,87 32,01 28,31 37,47 -
200 31,31 29,99 57,84 39,57 34,95 46,05 -
220 37,72 36,13 69,9 . - 55,46 -
250 48,55 46,51 90,09 - - 71,3 -
280 60,74 58,19 1128 - - 89,09 -
300 69,67 66,74 1294 - - 102,7 -
320 79,33 75,99 147 - - - -
360 99,98 95,77 186 - - - -
400 1233 118,13 229,6 - - - -
450 155,5 148,96 290,4 - - - -
500 1914 183,37 359 - - - -

1) Berechnet fir das NennmaB zuziiglich des arithmetischen Mlttelwertes der GrenzabmaBe mit einer mittleren chhte von
1 14g/cm fir PA 66 und PA 6, 1,15g/cm® fir PA 6G,1 099/0m fur PA 610, 1,02 g/cm? fir PA 12, 1,41 g/em® fir POM
1,06 g/cm?® fiir PPO, 1 Aglcm® fur PET, 1 339/cm fur PBT, 0959/cm fiir PE-HD, PE- HMW und PE-UHMW, 0,91 g/cm fir
PP-H, PP-B und PP-R, 1 4g/cm fiir PVC-U und PVC-HI, 1,55 g/ecm? fiir PVC-C, 1 .78 g/cm? fiir PVDF, 1 2g/cm? fiir PC.
Die angegebenen Werte sind gerundet (siehe DIN 1333 Teil 2).
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