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Flachstdbe aus thermoplastischen DIN
Kunststoffen
MaBe 16 986
Thermoplastics flats; dimensions Ersatz fiir Ausgabe 05.80 und

DIN 16 802/05.80, DIN 16 811/05.80,
DIN 16 814/05.80, DIN 16 974/05.80

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Flachstébe aus thermoplastischen Kunststoffen nach Tabelle 4.

Die Flachstibe miissen den Anforderungen der technischen Lieferbedingungen nach
DIN 16 985 (z.Z. Entwurf) entsprechen.

Fiir Flachstibe aus Werkstoffen, die in DIN 16 985 (z. Z. Entwurf) noch nicht enthalten sind, sind
die relevanten Anforderungen zwischen den Beteiligten, z. B. Auftraggeber und Auftragnehmer,
zu vereinbaren.

2 Bezeichnung
Bezeichnung eines Flachstabes aus Polyamid 6 (PA 6) von 20 mm Dicke und 300 mm Breite:

Flachstab DIN 16986 - PA 6 -20 X 300

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Alieinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 16 986 Mai 1987 Preisgr. 5
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Seite 2 DIN 16 986

3 MaBe, ldngenbezogene Massen, Formtoleranzen
3.1 MaBe, ldngenbezogene Massen
Tabelle 1. Breite, Dicke, langenbezogene Masse

Breite Dicke langenbezogene Masse ') in kg/m flir Flachstibe aus
o) | e
12 sieheTabelle2| PA6 |PA6G | PA66 | PA 12 PBT PET POM PVDF PC PPO
5 1,921 1,938 1,921 1,719 2,241 2,359 2,376 2,999 2,06 1,82
6 2,32 2,34 2,32 2,076 2,707 2,849 2,869 3,622 2,438 2,154
8 3,07 3,097 3,07 2,747 3,682 3,77 3,797 4,794 3,232 2,855
10 3,79 3,823 3,79 3,391 4,422 4,654 4,688 5918 3988 | 3,523
12 4,632 4673 | 4632 4,144 5,404 5,688 5,729 7,232 4876 | 4307
16 6,069 6,122 6,069 543 7,08 7,453 7,506 9,476 6,388 5,643
20 7,505 7,57 7,505 6,715 8,756 9,217 9,282 | 11,72 79 6,978
300 25 9,301 9,385 | 9,301 8322 | 10,85 11,42 11,5 14,52 9,79 8,648 -
36 13,47 13,69 13,47 12,05 15,71 16,54 16,66 21,03 14,18 12,52
40 14,9 156,03 149 13,33 17,38 18,3 18,43 23,26 15,69 13,86
45 - - - - - - - - 17,58 15,53
50 18,49 13,06 18,49 16,54 21,57 22,71 22,87 28,87 19,47 17,2
60 22,26 22,46 22,26 19,92 2597 27,34 27,53 34,76 23,44 20,7
80 29,71 29,97 29,71 26,58 34,66 36,49 36,75 46,39 31,28 27,63
100 36,9 37,22 36,9 33,02 43,05 45,32 45,64 57,62 38,84 34,31
5 3,141 3,169 3,141 2,81 3,664 3,857 3,885 4,904 3,368 2,975
6 3,793 3,826 3,793 3,394 4,425 4,658 4,69 5,922 3,968 3,521
8 5,02 5,064 5,02 4,492 5,857 6,165 6,209 7,838 5,284 4,668
10 6,194 6,248 6,194 5,542 7,226 7,607 7,661 9,671 6,52 5,759 ~
12 7,574 7,64 7,574 6,777 8,836 9,3 9,368 | 11,83 7972 7,042
16 9,922 | 10,01 9,022 8878 | 11,58 12,18 12,27 15,49 10,44 9,226
500 20 12,27 12,38 12,27 10,98 14,31 16,67 15,18 19,16 12,92 11,41
25 15,21 15,34 15,21 13,61 17,74 18,68 18,81 23,75 16,01 14,14
36 22,02 22,21 22,02 19,7 25,69 27,04 27,24 34,38 23,18 20,47
40 24,36 24,57 24,36 21,8 2842 29,92 30,13 38,04 25,65 22,65
45 - - - - - - - - 28,74 25,38
50 30,24 30,5 30,24 27,06 | 3528 | 37,14 374 47,22 31,83 28,11
60 36,4 36,72 364 32,57 42,47 44,7 45,02 56,84 38,316 | 33,85
1) Berechnet fiir die NennmaBe von Breite und Dicke zuziiglich des arithmetischen Mittelwertes der GrenzabmaBe mit einer
mittleren Dichte von 1,14 g/cm? fiir PA 6 und PA 66, 1,15g/cm® fiir PA 6 G, 1,02 glem® fiir PA 12, 1,41 g/cm® fiir POM,
1,06 g/cm? fir PPO, 1,4 g/cm® fiir PET, 1,33 g/cm® fir PBT, 1,2g/cm?® fiir PC und 1,78 g/cm? fiir PVDF.
Die angegebenen Werte sind gerundet (siehe DIN 1333 Teil 2). -
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