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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 092-00-19 AA �Schweißen von Aluminium� im Normen-
ausschuss Schweißtechnik (NAS) erarbeitet. 

DIN 1732 Schweißzusätze für Aluminium und Aluminiumlegierungen besteht aus: 

 Teil 1: Zusammensetzung, Verwendung und Technische Lieferbedingungen (zurückgezogen) 

 Teil 2: Prüfung an Schweißverbindungen (zurückgezogen) 

 Teil 3: Prüfstücke, Proben, mechanisch-technologische Mindestwerte des reinen Schweißgutes 

Änderungen 

Gegenüber DIN 1732-3:1988-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Überarbeitung und Anpassung der Norm entsprechend der Europäischen und Internationalen Normen; 

b) Tabelle 1 wurde überarbeitet; 

c) Bezeichnung der Schweißposition in 3.1 geändert. 

Frühere Ausgaben 
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