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Vorwort
Diese Norm wurde vom FNNE-Arbeitsausschuss 7.4 ,Ferrolegierungen® erarbeitet.
Anderungen
Gegeniiber DIN 17563:1965-12 und DIN 17599:1985-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anforderungen zur KorngréRe aus DIN 17599 mit Anderungen eingearbeitet;
b) FeV40 (0.4704) neu aufgenommen und andere Werkstoffe an ISO 5451 angeglichen;
c) Anforderungen zur Radioaktivitat aufgenommen;
d) Abschnitt Prifung minimiert und Abschnitt Beanstandungen gestrichen;
e) Runden von Ergebnissen neu aufgenommen.
Frihere Ausgaben
DIN 17563: 1965-12
DIN 17599: 1985-06
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