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Vorwort

Diese Norm wurde vom FNNE-Arbeitsausschuss 7.4 �Ferrolegierungen� erarbeitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 17567:1970-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Anforderungen zur Radioaktivität aufgenommen;

b) Anforderungen zur Korngröße aufgenommen;

c) Abschnitt Prüfung minimiert und Abschnitt Beanstandungen gestrichen;

d) Runden von Ergebnissen neu aufgenommen.
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