DK 669.295.5.018-4 DEUTSCHE NORM November 1990

Titanlegierungen DIN
R Chemische Zusammensetzung 17 851
Titanium alloys; chemical composition Ersatz fiir Ausgabe 12.73

Alliages de titane; composition chimique

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir die chemische Zusammensetzung von Halbzeug aus Titanlegierungen.
Fir SchweiBzusidtze siehe DIN 1737 Teil 1.

2 Bezeichnung
Zum Bezeichnen von Titanlegierungen nach dieser Norm sind die Werkstoff-Kurzzeichen und Werkstoff-Nummern der
Tabellen 1 und 2 anzuwenden.

Beispiel:

Titanlegierung mit dem Werkstoff-Kurzzeichen TiAl6V4 und der Werkstoff-Nummer 3.7165 wird bezeichnet:
Legierung DIN 17 851 —TiAl6V4

oder Legierung DIN 17851 — 3.7165

3 Chemische Zusammensetzung

3.1 Schmelzenanalyse
Die chemische Zusammensetzung von Titanlegierungen, niedriglegiert, nach der Schmelzenanalyse, ist in Tabelle 1 angegeben.
Die chemische Zusammensetzung von Titanlegierungen, hochlegiert, nach der Schmelzenanalyse, ist in Tabelle 2 angegeben.

Tabelle 1. Chemische Zusammensetzung von Titanlegierungen, niedriglegiert, nach der Schmelzenanalyse

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

. 0oy
Werkstoff- Chemische Zusammensetzung Massenanteile in %
Sonstige
Kurzzeichen Nummer Fe 1) 0 N (¥ H?2) Pd Ni Mo | einzeln | zusammen | Ti
- min. - - - - - - 0,6 02 - -
TiNiO,8Mo0,3 | 37105 | | 025 | 025 | 003 | o006 | o003 | - | o9 | 04 | o1 | os |
- min. - - - - - 0,15 - - - -
TitPd 87225 | . | 015 | o012 | 005 | o006 | o013 | 025 | - - | o010 | oa | FES
min. - - - - - 0,15 - - - -
TizPd 87235 | | o2 | o018 | 005 | o006 | o013 | 025 | - ~ o0 | oa |Pes
min. - - - - - 0,15 - - - -
Tigbd 37285 | o | 025 | 025 | 005 | o006 | 0013 | 025 | - - | ot | oa | P
1) Falls aus korrosionschemischen Griinden niedrigere Hichstgehalte als angegeben erforderlich sind, sind diese zu vereinbaren.
2) Bei Halbzeug unter 2 mm Dicke oder Durchmesser sowie am Fertigteil sind Wasserstoff-Gehalte bis zu 0,015 % zuldssig.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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