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1 Anwendungsbereich

2 Begriff

3 Profil-Arten

C-Deckenprofil
U-Deckenprofil
C-Wandprofil
U-Wandprofil
L-Wandinneneckprofil

U-Aussteifungsprofil

nicht beeintrachtigt wird.

L-WandauBeneckprofil

Accessories for use with gypsum plasterboards; steel plate sections
Accessoires pour 'emploi des plaques de parement en platre; profils en tdles d’acier

MaBe in mm
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Es werden folgende Profile unterschieden:

(CD)
(UDb)
cw)
uw)
(LWi)
(LWa)
(UA)

Beispiele fiir Profilquerschnitte siehe Bilder 1 bis 6.

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Diese Norm gilt fiir Profile aus Stahlblech, die fiir die Unterkonstruktion bei der Verarbeitung
von Gipskartonplatten nach DIN 18 180 nach den Festlegungen von DIN 18 168 Teil 1,
DIN 18 181 (z.Z. Entwurf) und DIN 18 183 (z.Z. Entwurf) verwendet werden.

Profile aus Stahlblech sind aus korrosionsgeschiitztem dinnwandigem Stahlblech durch
Kaltverformung hergestelite Profile.

in den Profilen sind Stanzungen zulassig, soweit dadurch die Funktionsféhigkeit des Bauteils

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Beriin 30
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Seite 2 DIN 18 182 Teil 1
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Bild 1. C-Deckenprofile (CD) mit verschieden ausgebilde-
ten Abhangefiihrungen mit einfacher Sickenaus-
bildung (Beispiele)
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Bild 2. C-Wandprofile (CW) mit verschieden ausgebildeten
Umbordelungen und verschieden ausgebildeten
Sicken (Beispiele)
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Bild 3. U-Wandprofil (UW), U-Deckenprofil (UD) (Beispiel)
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Bild 4. L-Wandinneneckprofil (LWi) (Beispiel) B
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Bild 5. L-WandauBeneckprofil (LWa) (Beispiel)
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Bild 6. U-Aussteifungsprofil (UA) (Beispiel)
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