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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fir Bauleistungen (DVA)
aufgestellt.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18309:2016-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) das Dokument wurde redaktionell Gberarbeitet;

b) die Normenverweisungen wurden aktualisiert — Stand 2019-04.

Frihere Ausgaben

DIN 18309: 1965-10, 1974-07, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 2000-12, 2002-12, 2010-04, 2012-09, 2015-08,
2016-09

Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen
gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in
Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen fiir die
Vergabe von Bauleistungen

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen
fur die Ausfiihrung von Bauleistungen

DIN 4020, Geotechnische Untersuchungen fiir bautechnische Zwecke — Ergdnzende Regelungen zu
DIN EN 1997-2

DIN 18196, Erd- und Grundbau — Bodenklassifikation flir bautechnische Zwecke

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

DIN 18301, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Bohrarbeiten

DIN 18321, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Diisenstrahlarbeiten

DIN 18331, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Betonarbeiten

DIN 18349, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Betonerhaltungsarbeiten

DIN EN 1536, Ausfiihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau — Bohrpféhle
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DIN EN 1537, Ausfiihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau — Verpressanker

DIN EN 1538, Ausfiihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau — Schlitzwénde

DIN EN 12699, Ausfiihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau — Verdrdngungspféhle

DIN EN 12715, Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) — Injektionen
DIN EN 14199, Ausfiihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau — Mikropféhle

DIN EN 14490, Ausfiihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau — Bodenvernagelung

DIN EN 1997-2, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 2: Erkundung
und Untersuchung des Baugrunds

DIN EN 1997-2/NA, Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 7: Entwurf,
Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

DIN EN ISO 14688-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und
Klassifizierung von Boden — Teil 1: Benennung und Beschreibung

DIN EN ISO 14689, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und
Klassifizierung von Fels

DIN EN ISO 22475-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Probenentnahmeverfahren und
Grundwassermessungen — Teil 1: Technische Grundlagen der Ausfiihrung
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine
ordnungsgeméfe Leistungsbeschreibung gemal3 §§ 7 ff., §§ 7 EU ff. beziehungsweise
§§ 7 VS ff. VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere
anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Zweck der Baumallnahme und der Einpressungen, z. B. BauhilfsmalBnahme
oder endgliiltiges Bauwerk und Nutzungsdauer.

0.1.2 Ergebnisse der Planung und von Verpress- sowie Injektionsversuchen.

0.1.3 Grenzwerte, Auflagen, Bedingungen und Geblhren fiir das Einleiten von
Betriebswasser in die Vorfluter oder Entwésserungsanlagen.

0.1.4 Lage kinstlicher Hohlrdume, friiherer  BauhilfsmalBnahmen,  Anker,
Einpressungen und deren Eigentiimer.

0.1.5 Angaben zu dem zu injizierenden Bauwerk.
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