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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18314:2002-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Das Dokument wurde zur Anpassung an die Entwicklung des Baugeschehens fachtechnisch und 
redaktionell überarbeitet.  

b) Die Normverweise wurden aktualisiert. 

Frühere Ausgaben 

DIN 18314: 1984-09, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 2000-12, 2002-12 

Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1045-2, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton � Teil 2: Beton; Festlegung, Eigenschaften, 
Herstellung und Konformität; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1 

DIN 1045-3, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton � Teil 3: Bauausführung 

Normen der Reihe 
DIN 1164, Zement mit besonderen Eigenschaften 

Normen der Reihe 
DIN 12350, Prüfung von Frischbeton 

Normen der Reihe 
DIN 12390, Prüfung von Festbeton 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18312, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Untertagebauarbeiten 

DIN 18350, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen � Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) � Putz- und Stuckarbeiten 

DIN 18551, Spritzbeton � Anforderungen, Herstellung, Bemessung und Konformität 

Normen der Reihe 
DIN EN 196, Prüfverfahren für Zement 

DIN EN 197-1, Zement � Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien von Normal-
zement 

DIN EN 197-2, Zement � Teil 2: Konformitätsbewertung 
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DIN EN 206-1, Beton � Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität 

DIN EN 934, Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel 

DIN EN 12620, Gesteinskörnung für Beton 

DIN EN ISO 12944-4, Beschichtungsstoffe � Korrosionsschutz von Stahlbauteilen durch Beschichtungs-
systeme � Teil 4: Arten von Oberflächen und Oberflächenvorbereitung 
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