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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18315:2006-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Das Dokument wurde redaktionell überarbeitet. 

b) Die Normenverweise wurden aktualisiert — Stand 2009-12. 

Frühere Ausgaben 

DIN 18315: 1974-07, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 2000-12, 2006-10 

Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe 
des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen 

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen 

DIN 4301, Eisenhüttenschlacke und Metallhüttenschlacke im Bauwesen 

DIN 18123, Baugrund, Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung der Korngrößenverteilung 

DIN 18130-1, Baugrund, Untersuchung von Bodenproben — Bestimmung des Wasserdurchlässigkeitsbei-
wertes — Teil 1: Laborversuche 

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art 

DIN 18325, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Gleisbauarbeiten 

DIN 52106, Prüfung von Gesteinskörnungen — Untersuchungsverfahren zur Beurteilung der 
Verwitterungsbeständigkeit 

DIN EN 932-1, Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von Gesteinskörnungen — Teil 1: Probenahme-
verfahren 

DIN EN 1926, Prüfverfahren von Naturstein — Bestimmung der einachsigen Druckfestigkeit 

DIN EN 12370, Prüfverfahren für Naturstein — Bestimmung des Widerstandes gegen Kristallisation von Sal-
zen 

DIN EN 13286-2, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 2: Laborprüfverfahren für die 
Trockendichte und den Wassergehalt — Proctorversuch 
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ord-
nungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 7 VOB/A. 

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil. 

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalles insbeson-
dere anzugeben: 

0.1 Angaben zur Baustelle 

0.1.1 Art und Beschaffenheit der Unterlage. 

0.1.2 Gründungstiefen, Gründungsarten, Lasten sowie Konstruktion benachbarter 
Bauwerke. 

0.1.3 Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen und Einbauten. 

0.1.4 Gleisbelegung und Höchstgeschwindigkeiten im Nachbargleis. 
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0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Aufbau des Oberbaus. 

0.2.2 Verwendungszweck, besondere Nutzung sowie klimatische Einflüsse. 

0.2.3 Beanspruchung, Verkehrsbelastung sowie örtliche Besonderheiten. 

0.2.4 Anzahl, Art, Maße und Ausbildung der Anschlüsse an Bauwerke, Bauteile und 
Oberbauschichten. 

0.2.5 Anzahl, Art, Lage und Maße von herzustellenden oder zu schließenden Aus-
sparungen. 

0.2.6 Anzahl, Art, Lage, Maße und Massen von Einbauten. 

0.2.7 Gestaltung und Einteilung von Flächen. Oberflächeneigenschaften. 

0.2.8 Art und Umfang von Absperr- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, z. B. von 
Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten neben befahrenen Gleisen. 

0.2.9 Art und Umfang des Schutzes der Gleisbettung, von Schaltmitteln, Drahtzug-
leitungen, Kabelkanälen, Kabelverteilern und dergleichen. 

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV 

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen wer-
den sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen an-
zugeben. 

0.3.2 Abweichende Regelungen können insbesondere in Betracht kommen bei 

Abschnitt 2.1.2, wenn die Zusammensetzung der Baustoffgemische und Böden dem 
Auftragnehmer nicht überlassen bleiben soll, 

Abschnitt 3.3.1, wenn für die Tragschichten andere Werte für die zulässigen Abwei-
chungen von der Ebenheit, Dicke, Sollhöhe und profilgerechten Lage 
festgelegt werden sollen, 

Abschnitt 3.3.2, wenn für die Deckschichten andere Werte für die zulässigen Abwei-
chungen von der Ebenheit, Dicke, Sollhöhe und profilgerechten Lage 
festgelegt werden sollen. 

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen 

Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4. 

0.5 Abrechnungseinheiten 

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten, getrennt nach Art, Stoffen und 
Maßen, wie folgt vorzusehen: 

  Nachverdichten der Unterlage nach Flächenmaß (m2), 
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