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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fur Bauleistungen (DVA)
aufgestellt.

Anderungen
Gegeniiber DIN 18315:2016-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) das Dokument wurde redaktionell Giberarbeitet;

b) die Normenverweisungen wurden aktualisiert — Stand 2019-04.

Frihere Ausgaben

DIN 18315: 1974-07, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 2000-12, 2006-10, 2010-04, 2012-09, 2015-08,
2016-09

Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen
gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in
Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 1960, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen fiir die
Vergabe von Bauleistungen

DIN 1961, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen
fur die Ausfiihrung von Bauleistungen

DIN 4301, Eisenhtittenschlacke und Metallhlittenschlacke im Bauwesen

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

DIN 18325, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Gleisbauarbeiten

DIN 52106, Priifung von Gesteinskérnungen — Untersuchungsverfahren zur Beurteilung der Verwitterungs-
besténdigkeit

DIN EN 932-1, Priifverfahren fiir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 1: Probenahme-
verfahren

DIN EN 1926, Priifverfahren von Naturstein — Bestimmung der einachsigen Druckfestigkeit

DIN EN 12370, Priifverfahren fiir Naturstein — Bestimmung des Widerstandes gegen Kristallisation von Salzen

DIN EN 13286-2, Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 2: Laborpriifverfahren zur
Bestimmung der Referenz-Trockendichte und des Wassergehaltes — Proctorversuch
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DIN EN ISO 17892-4, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Laborversuche an Bodenproben —
Teil 4: Bestimmung der Korngré3enverteilung

DIN EN ISO 17892-11, Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Laborversuche an Bodenproben —
Teil 11: Bestimmung der Wasserdurchldssigkeit

TL Gestein-StB, Technische Lieferbedingungen fiir Gesteinskérnungen im StraBenbau’)

TL SoB-StB, Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische und Bdden zur Herstellung von Schichten
ohne Bindemittel im StraRenbau’)

*) Autor: FGSV Forschungsgesellschaft fir Stralen- und Verkehrswesen e.V., An Lyskirchen 14, 50676 Koln,
www.fgsv.de. Zu beziehen durch: FGSV Verlag GmbH, Verlag der Forschungsgesellschaft fur StraRen- und
Verkehrswesen e. V., Wesselinger Stral’e 15-17, 50999 Kdéln, www.fgsv-verlag.de.
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine
ordnungsgeméle Leistungsbeschreibung gemall §§ 7 ff., §§ 7 EU ff. beziehungsweise
§§ 7 VS ff. VOB/A

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere
anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle
0.1.1  Art und Beschaffenheit der Unterlage.

0.1.2 Grindungstiefen, Griindungsarten, Lasten sowie Konstruktion benachbarter
Bauwerke.

0.1.3 Art und Beschaffenheit vorhandener Einfassungen und Einbauten.

0.1.4 Gleisbelegung und Héchstgeschwindigkeiten im Nachbargleis.
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