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Vorwort
Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fiir Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18333:2000-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Das Dokument wurde zur Anpassung an die Entwicklung des Baugeschehens fachtechnisch Uber-
arbeitet.

b) Die Normenverweise wurden aktualisiert — Stand 2009-12.
Friihere Ausgaben

DIN 18333: 1955-07, 1958-12, 1974-08, 1976-09, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 2000-12

Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergdnzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ord-
nungsgemélle Leistungsbeschreibung geméall § 7 VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbeson-
dere anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle
Keine ergdnzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.1.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung
0.2.1 Anzahl, Art, Lage, Mal3e, Stoffe, Tragféhigkeit und Ausbildung der Bauteile.

0.2.2 Anzahl, Art, Lage, MaBe und Beschaffenheit von geneigten, gebogenen oder
andersartig geformten Fléachen.

0.2.3 Besondere Anforderungen hinsichtlich der Dimensionen oder der Tragféhigkeit
von Betonwerksteinen.
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0.2.4 Art der Bearbeitung und Oberflichengestaltung der Betonwerksteine. Anfor-
derungen, z. B. hinsichtlich der Farbe, der Art der Zuschlége.

0.2.5 Erforderliches Gefélle.
0.2.6 Zuldssige Absétze und Héhenverspriinge zwischen benachbarten Platten.

0.2.7 Art und Beschaffenheit des Untergrundes, z. B. Festigkeitsklasse des Betons
oder Mauerwerks, Stahl, Abdichtungen, Wérme- und Schallddmmungen, Estrich, Ful3-
bodenheizung.

0.2.8 Art, Lage und Mal3e der Unterkonstruktionen fiir den Einbau der vorgefertigten
Betonwerksteine. Erforderliche Auffiillungshéhen. Art der Einbindungen und Einbinde-
tiefen.

0.2.9 Art der Verankerung von grol3formatigen Platten und vorgefertigten Elementen.
0.2.10 Art und Beschaffenheit des Belagaufbaues.

0.2.11 Art, Dicke und Festigkeit von Wéarme- und Trittschallddmmstoffschichten, Art
und Dicke von Trenn- und Schutzschichten.

0.2.12 Bei beheizten Bodenbeldgen Art der Konstruktion, Art der Heizung, Dicke und
Festigkeit der Dammstoffschichten, Art der Abdeckung, Lage der Heizrohre und
Heizelemente, Dicke der Lastverteilungsschicht, Bewehrungen, Lage und Ausflihrung
von Bewegungsfugen, Mértelbettdicke.

0.2.13 Anzahl, Art, Lage, Mal3e und Massen von Einbauteilen.
0.2.14 Einzubetonierende Bauteile, z. B. Winkelrahmen, Schutzschienen.

0.2.15 Anzahl, Art, Lage und Mal3e von herzustellenden oder zu schlieBenden Aus-
sparungen fiir Rohrleitungen und dergleichen.

0.2.16 Gestaltung und Einteilung von Flachen. Raster- und Fugenausbildung. Beson-
dere Verlegeart.

0.2.17 Breite der Fugen sowie Art und Farbe der Verfugung.

0.2.18 Anzahl, Lage, MaBBe und Ausbildung von Bewegungsfugen sowie Art, Farbe,
Mal3e und Ausbildung von Fugenprofilen und dergleichen.

0.2.19 Art und Ausfiihrung von Treppen, Winkelstufen, Trittstufen, Setzstufen und
Schwellen, Mal3e, Ubersténde, sichtbare Képfe.

0.2.20 Anzahl, Art, Lage, Malle und Ausbildung von Abschliissen und von Anschllis-
sen an angrenzende Bauteile.

0.2.21 Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und
Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind.

0.2.22 Oberflachenbehandlung eingebauter Beldge, z. B. Wachsen, Imprédgnieren,
Kristallisieren.
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