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Contract procedures for building works � Part C: General technical
specifications for building works � Steel construction works

Cahier des charges pour des travaux du bâtiment � Partie C: Règle-
ments techniques généralés de contrat pour d�exécution des travaux
du bâtiment � Travaux de construction en acier

Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Verdingungsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Änderungen
Gegenüber DIN 18335:1996-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

� Die Zitate von DIN-Normen wurden dem aktuellen Stand angepasst.

Frühere Ausgaben

DIN 18335: 1958-12x, 1979-10, 1988-09, 1996-06

Normative Verweisungen
Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere
Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Über-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun-
gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation.

DIN 1960
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil A:
Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bau-
leistungen

DIN 1961
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil B:
Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung
von Bauleistungen

DIN 18299
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (ATV) � Allgemeine Regelungen für Bau-
arbeiten jeder Art

DIN 18331
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (ATV)� Beton- und Stahlbetonarbeiten

DIN 18360
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (ATV)� Metallbauarbeiten

DIN 18364
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen � Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (ATV) � Korrosionsschutzarbeiten an
Stahl- und Aluminiumbauten

DIN 18800-7
Stahlbauten � Herstellen, Eignungsnachweise zum
Schweißen

DIN EN 10204
Metallische Erzeugnisse � Arten von Prüfbe-
scheinigungen; Deutsche Fassung EN 10204 : 1991 +
EN 10204 : 1991/A1 : 1995

DIN EN ISO 12944-4
Beschichtungsstoffe � Korrosionsschutz von Stahl-
bauten durch Beschichtungssysteme � Teil 4: Arten
von Oberflächen und Oberflächenvorbereitung
(ISO 12944-4 :1998); Deutsche Fassung EN ISO
12944-4 : 1998

DIN EN ISO 12944-5
Beschichtungsstoffe � Korrosionsschutz von Stahlbau-
ten durch Beschichtungssysteme � Teil 5: Beschich-
tungssysteme (ISO 12944-5:1998); Deutsche Fassung
EN ISO 12944-5 : 1998

DIN EN ISO 12944-7
Beschichtungsstoffe � Korrosionsschutz von Stahl-
bauten durch Beschichtungssysteme � Teil 7:
Ausführung und Überwachung der Beschichtungs-
arbeiten (ISO 12944-7 :1998); Deutsche Fassung
EN ISO 12944-7 : 1998
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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 �Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten je-
der Art�, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ordnungs-
gemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 9 VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere
anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Art und Beschaffenheit der Unterlage (Untergrund, Unterbau, Tragschicht, Trag-
werk).

0.1.2 Gründungstiefen, Gründungsarten und Lasten benachbarter Bauwerke.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Art und Umfang etwaiger Bauteilprüfungen (siehe Abschnitt 2.2).

0.2.2 Weitere Prüfungen für Verbindungen über die Festlegungen nach Abschnitt 3.1
hinaus.

0.2.3 Ausbildung der Anschlüsse an Bauwerke.

0.2.4 Zulässige Fugenpressungen an Lagern und Stützenfüßen; Verlauf und Ausmaß von
Setzungen.
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