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VOB Verdingungsordnung fur Bauleistungen
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen
fur Bauleistungen (ATV)

Fassadenarbeiten

DIN
18351

ICS 91.010.20

Ersatz fir DIN 18351:1998-05

Contract procedures for building works — Part C: General technical

specifications for building works — Facade works

Cahier des charges pour des travaux du batiment — Partie C: Regle-
ments techniques généralés de contrat pour d’exécution des travaux

du batiment — Travaux de fagade

Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Verdingungsausschuss fiir Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen

Gegenuber DIN 18351:1998-05 wurden folgende Veranderungen vorgenommen:
— Die Zitate von DIN-Normen wurden dem aktuellen Stand angepasst.

Frithere Ausgaben
DIN 18351 : 1998-05

Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Ande-
rungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation
(einschlieRlich Anderungen).
DIN 1960
VOB Verdingungsordnung fur Bauleistungen — Teil A:
Allgemeine Bestimmungen fir die Vergabe von Bau-
leistungen
DIN 1961
VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil B:
Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung
von Bauleistungen
DIN 17611
Anodisch oxidiertes Halbzeug aus Aluminium und Alu-
minium-Knetlegierungen mit Schichtdicken von minde-
stens 10 um — Technische Lieferbedingungen
DIN 18201
Toleranzen im Bauwesen — Begriffe, Grundsatze, An-
wendung, Prifung
DIN 18202
Toleranzen im Hochbau — Bauwerke

DIN 18203-2
Toleranzen im Hochbau — Vorgefertigte Teile aus
Stahl

DIN 18299
VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen fur Bau-
arbeiten jeder Art

DIN 18300
VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Erdarbeiten

DIN 18301
VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Bohrarbeiten

DIN 18302
VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Brunnenbauarbeiten

DIN 18303
VOB Verdingungsordnung fir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Verbauarbeiten

DIN 18305
VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Wasserhaltungsarbeiten
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DIN 18309
VOB Verdingungsordnung fir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Einpressarbeiten

DIN 18314
VOB Verdingungsordnung fir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bau-
leistungen (ATV) — Spritzbetonarbeiten

DIN 18319
VOB Verdingungsordnung fur Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Rohrvortriebsarbeiten

DIN 18331
VOB Verdingungsordnung fur Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Beton- und Stahlbetonarbeiten

DIN 18332
VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Naturwerksteinarbeiten

DIN 18333
VOB Verdingungsordnung fir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Betonwerksteinarbeiten

DIN 18334
VOB Verdingungsordnung fir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Zimmer- und Holzbauarbeiten

DIN 18338
VOB Verdingungsordnung fiir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Dachdeckungs- und Dachabdich-
tungsarbeiten

DIN 18339
VOB Verdingungsordnung fir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Klempnerarbeiten

DIN 18355
VOB Verdingungsordnung fir Bauleistungen — Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bau-
leistungen (ATV) — Tischlerarbeiten

DIN 18516-1
AuRenwandbekleidungen, hinterliftet — Teil 1: Anfor-
derungen, Prifgrundsatze

Weitere normative Verweisungen siehe Abschnitt 2.
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergdnzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten je-
der Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ordnungs-
gemaéale Leistungsbeschreibung geméal3 § 9 VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere
anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Besondere Belastungen aus Immissionen, besondere klimatische oder betriebsbe-
dingte Anforderungen, z. B. bei Seeklima, Industrieluft, Bewegungen und Schwingungen
des Bauwerks oder einzelner Bauwerksteile.

0.1.2 Ar, Lage, Abmessungen und konstruktive Ausbildung sowie Termine des Auf- und

Abbaus von bauseitigen Geriisten.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung
0.2.1 Art und Stoffe der Bekleidung.
0.2.2 MaRBe, Formen und Profile, z. B. Sickenbleche, Paneele, Kassetten, sowie Ober-

flichenstruktur und Farben der Bekleidungselemente und Ausbildung der Kanten und
Ecken.
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0.2.3 Gestaltung der Fassade, Einteilung der Wandfldchen, besondere Verlegeart,
Raster- und Fugenaufteilung, Fugenbreite.

0.2.4 Ar, Anzahl, Lage, Gro3e und Beschaffenheit der Einzelfldchen, Bekleidung beson-
derer Bauteile und von Untersichten.

0.2.5 Oberflichenbehandlung, z. B. eloxiert, poliert, geschliffen, geblirstet, oder Ober-
flachenbeschichtung, z. B. Band-, Folien-, Nass- bzw. Pulverbeschichtung, Siebdruck.

0.2.6 An, Gite, Anzahl und Farbe der Befestigungsmittel, z. B. Haken, Klammern, Agraf-
fen, Klipse, Schrauben, Nieten, Ndgel, sichtbar oder nicht sichtbar, gestaltet mit oder ohne
Abdeckkappen. Befestigung in Randbereichen.

0.2.7 An, Beschaffenheit und Festigkeit des Untergrundes, z. B. Stahl, Stahlbeton, Sand-
wichelemente, Mauerwerk, verputzt oder unverputzt.

0.2.8 Art und Ausbildung der Verankerung der Unterkonstruktion, z. B. Diibel, Bolzen,
Ankerschienen. Besonderheiten der Verankerung bei mehrschaligen Untergriinden, z. B.
Verankerung in der Wetterschale, Konsolanker, Durchgangsbohrungen.

0.2.9 An, Ausfiihrung und Mal3e von Trag- und Unterkonstruktionen der Bekleidung.
0.2.10 Zusétzliche Lasten fiir Trag- und Unterkonstruktionen bzw. Einzelelemente der
Bekleidung, z. B. erhéhte Windlasten, StoBlasten, Gertistanker, Sonderlasten aus Re-
klametrdgemn.

0.2.11 Art, Anzahl und GréBe geneigter, gekriimmter oder andersartig geformter Teil-
oder Kleinflichen sowie von Formteilen, z. B. Fensterbdnke, Innen- und Aullenecken,
Sturzelemente, Leibungen.

0.2.12 Bauteilfertigung nach Ausfiihrungsplan oder nach értlichem Aufmal.

0.2.13 Art, Anzahl, Abmessungen und Ausbildung von An- und Abschliissen sowie von
Aussparungen, z. B. Offnungen, Durchdringungen, Ausklinkungen.

0.2.14 \Vorleistungen anderer Unternehmer, insbesondere hinsichtlich der Ausfiihrung der
An- und Abschliisse an Sockeln, Fenstern, Dachréndern, Nachbarbauten und dergleichen.

0.2.15 Ar, Lage, Abmessungen und Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks- und Bau-
teilfugen.

0.2.16 Art und Farbe bei Fugenabdichtungen, Fugenabdeckungen und Fugenhinterle-
gungen.

0.2.17 Liefern von Verlege- oder Montagepldnen sowie von Stofflisten.

0.2.18 Art, Anzahl und GroéBe der geforderten Musterstiicke, Musterflichen, Muster-
montagen und Proben. Ort der Anbringung von Mustern.

0.2.19 Grenzmuster fiir Farbe und Glanz der Oberflachen.

0.2.20 Anforderungen an Wérme- und Schallddmmung, Entdréhnung, Brand-, Feuchte-
und Blitzschutz sowie liiftungstechnische Anforderungen.
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