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Vorwort
Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss fiir Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Anderungen
Gegeniiber DIN 18365:2002-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Unter Berlcksichtigung der damit zusammenhangenden Festlegungen wurde das Dokument redaktionell
Uberarbeitet. Hierbei wurden Standardformulierungen angewendet.

b) Die Normenverweise wurden aktualisiert.
Friihere Ausgaben

DIN 1977: 1925-08, 1958-12
DIN 18365: 1965-10, 1974-08, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1998-05, 2000-12, 2002-12

Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschliel3lich aller Anderungen).

DIN 18202, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke

DIN V 18032-2, Sporthallen — Hallen fiir Turnen, Spiele und Mehrzwecknutzung — Teil 2: Sportbéden — An-
forderungen, Priifungen

DIN 18299, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen flir Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art

DIN 18353, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Estricharbeiten

DIN 18354, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Gussasphaltarbeiten

DIN 18356, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV) — Parkettarbeiten

DIN 18367, VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Ver-
tragsbedingungen fiir Bauleistungen (ATV) — Holzpflasterarbeiten

DIN EN 548, Elastische Bodenbeldge — Spezifikation fiir Linoleum mit und ohne Muster

DIN EN 649, Elastische Bodenbeldge — Homogene und heterogene Polyvinylchlorid-Bodenbeldge — Spezi-
fikation

DIN EN 650, Elastische Bodenbelédge — Bodenbelédge aus Polyvinylchlorid mit einem Riicken aus Jute oder
Polyestervlies oder auf Polyestervlies mit einem Rlicken aus Polyvinylchlorid — Spezifikation

DIN EN 651, Elastische Bodenbeldge — Polyvinylchlorid-Bodenbeldge mit einer Schaumstoffschicht — Spezi-
fikation

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 18365:2006-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-18365-2006-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-18365-2006-10

DIN 18365:2006-10

DIN EN 652, Elastische Bodenbeldge — Polyvinylchlorid-Bodenbeldge mit einem Riicken auf Korkbasis —
Spezifikation

DIN EN 653, Elastische Bodenbeldge — Geschdumte Polyvinylchlorid-Bodenbeldge — Spezifikation
DIN EN 654, Elastische Bodenbeldge — Polyvinylchlorid-Flex-Platten — Spezifikation

DIN EN 655, Elastische Bodenbeldgge — Platten auf einem Riicken aus Presskork mit einer Polyvinyl-
chlorid-Nutzschicht — Spezifikation

DIN EN 685, Elastische, textile und Laminat-Bodenbeldge — Klassifizierung

DIN EN 686, Elastische Bodenbeldge — Spezifikation fiir Linoleum mit und ohne Muster mit Schaumriicken
DIN EN 687, Elastische Bodenbeldge — Spezifikation fiir Linoleum mit und ohne Muster mit Korkmentriicken
DIN EN 688, Elastische Bodenbeldge — Spezifikation fiir Korklinoleum

DIN EN 1307, Textile Bodenbelage — Einstufung von Polteppichen

DIN EN 1470, Textile Bodenbeldge — Einstufung von Nadelvlies-Bodenbeldgen, ausgenommen Polvlies-
Bodenbelage

DIN EN 1816, Elastische Bodenbeldge — Spezifikation flir homogene und heterogene ebene Elastomer-
Bodenbeldge mit Schaumstoffbeschichtung

DIN EN 1817, Elastische Bodenbeldge — Spezifikation flir homogene und heterogene ebene Elastomer-
Bodenbelédge

DIN EN 12104, Elastische Bodenbeldge — Presskorkplatten — Spezifikation

DIN EN 12199, Elastische Bodenbeldge — Spezifikation flir homogene und heterogene profilierte Elastomer-
Bodenbelédge

DIN EN 12455, Elastische Bodenbeldge — Spezifikation flir Korkmentunterlagen
DIN EN 13329, Laminatb6den — Spezifikationen, Anforderungen und Priifverfahren

DIN EN 13413, Elastische Bodenbeldge — Polyvinylchlorid-Bodenbeldge mit einem Rlicken aus Fasermate-
rial — Spezifikationen

DIN EN 13553, Elastische Bodenbeldge — Polyvinylchlorid-Bodenbeldge zur Anwendung in besonderen
Nassrdumen — Spezifikation

DIN EN 13845, Elastische Bodenbeldge — Polyvinylchlorid-Bodenbeldge mit partikelbasiertem erhéhten
Gleitwiderstand — Spezifikation

DIN EN 14041, Elastische, textile und Laminat-Bodenbeldge — Wesentliche Eigenschaften
DIN EN 14085, Elastische Bodenbeldge — Spezifikation fiir Fullbodenpaneele fiir lose Verlegung

DIN EN 14215, Textile Bodenbeldge — Einstufung von maschinengefertigten abgepassten Polteppichen und
L&ufern

DIN EN 14259, Klebstoffe fiir Bodenbeldge — Anforderungen an das mechanische und elektrische Verhalten
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DIN EN 14521, Elastische Bodenbeldge — Spezifikation fiir ebene Elastomer-Bodenbeldge mit oder ohne
Schaumunterschicht mit einer dekorativen Schicht

DIN EN 14565, Elastische Bodenbeldge — Bodenbeldge auf Basis synthetischer Thermoplaste — Spezifi-
kation
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0 Hinweise fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergédnzen die ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten
jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung fiir eine ord-
nungsgeméle Leistungsbeschreibung geméal § 9 VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesonde-
re anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle
Keine ergdnzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.1.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung
0.2.1 Art, Dicke und Beschaffenheit der einzelnen Schichten des Untergrundes.

0.2.2 Besondere thermische Einflisse und Feuchtigkeitseinwirkungen auf den Unter-
grund von unten nach oben sowie von aul8en nach innen.

0.2.3 Art der Heizung bei beheizten FulRbodenkonstruktionen.
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