
DEUTSCHE NORM  Oktober  2022

DIN 18500-100  

ICS 91.100.30

Betonwerkstein �  

Teil 100:  Übereinstimmungsnachweis  für  Betonwerkstein nach 

DIN18500-1  

Cast stone �  

Part 100: Evaluation  of conformity for cast  stone according to DIN18500-1 

Pierres de béton �  

Partie 100: Évaluation  de la  conformité pour pierres de béton conforme DIN18500-1 

Gesamtumfang 9 Seiten 

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)  

Full document details: DIN 18500-100:2022-10

http://www.avadocuments.com/doc/din-18500-100-2022-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-18500-100-2022-10


DIN 18500-100:2022-10  

Inhalt 

Seite
Vorwort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

1  Anwendungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

2  Normative  Verweisungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

3  Begriffe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

4  Konformität  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

4.1  Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

4.2  Erstprüfung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

4.3  Werkseigene Produktionskontrolle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

4.3.1  Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

4.3.2  Umfang  der  werkseigenen Produktionskontrolle  (WPK)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

4.4  Fremdüberwachung  und Zertifizierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

4.4.1  Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

4.4.2  Stichprobenprüfung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Tabellen

Tabelle 1�  Art  und Häufigkeit  der  Prüfungen von Ausrüstung,  Ausgangsstoffen und Herstellung 

im  Rahmen der  werkseigenen Produktionskontrolle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Tabelle 2�  Art  und Häufigkeit  der  Prüfungen der  Produkte  im  Rahmen der  werkseigenen 

Produktionskontrolle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

2  

Full document details: DIN 18500-100:2022-10

http://www.avadocuments.com/doc/din-18500-100-2022-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-18500-100-2022-10


DIN 18500-100:2022-10  

Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA005-07-82AA �Betonwerkstein�  im DIN-Normenausschuss 

Bauwesen (NABau)  erarbeitet.  

Diese Norm ist Teil der NormenreiheDIN18500, Betonwerkstein, die aus  folgenden Teilen besteht: 

�  Teil 1:  Begriffe,  Anforderungen,  Prüfung  

�  Teil 2:  Terrazzo (in Erarbeitung)  

�  Teil 100:  Übereinstimmungsnachweis  für Betonwerkstein  nach  DIN 18500-1  

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  DIN und  DKE  sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifi-
zieren. 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können über  die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 
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