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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom NA 005-02-11 AA „Dachabdichtungen“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen 
(NABau) erarbeitet. 

Dieses Dokument ersetzt zusammen mit DIN 18195, DIN 18531-1 bis DIN 18531-3 und DIN 18531-5, 
DIN 18532-1 bis DIN 18532-6, DIN 18533-1 bis DIN 18533-3, DIN 18534-1 bis DIN 18534-4 sowie 
DIN 18535-1 bis DIN 18535-3 die bisherige Normenreihe DIN 18195. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

DIN 18531, Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen besteht aus den 
folgenden Teilen: 

 Teil 1: Nicht genutzte und genutzte Dächer — Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze 

 Teil 2: Nicht genutzte und genutzte Dächer — Stoffe 

 Teil 3: Nicht genutzte und genutzte Dächer — Auswahl, Ausführung und Details 

 Teil 4: Nicht genutzte und genutzte Dächer — Instandhaltung 

 Teil 5: Balkone, Loggien und Laubengänge 

 
Änderungen 

Gegenüber DIN 18531-4:2010-05, DIN 18195-1:2011-12, DIN 18195-2:2009-04, DIN 18195-3:2011-12, 
DIN 18195-4:2011-12, DIN 18195-5:2011-12, DIN 18195-6:2011-12, DIN 18195-7:2009-07, 
DIN 18195-8:2011-12, DIN 18195-9:2010-05, DIN 18195-10:2011-12 und DIN 18195 Beiblatt 1:2011-03 
wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Die Normen der bisherigen Reihe DIN 18195 wurden vollständig überarbeitet und die Regelungen 
dieser in DIN 18195 (Begriffe) sowie in die Normenreihen DIN 18531 bis DIN 18535 übernommen und 
aktualisiert.  

b) Es wurden dabei auch neue Stoffe für die Abdichtung in die bauteilbezogenen Normenreihen 
aufgenommen. 
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