
DEUTSCHE NORM Juli 2021

DIN 18541-3

ICS 91.100.50

Fugenbänder aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von
Fugen in Beton �
Teil 3: Werkseigene Produktionskontrolle

Thermoplastic waterstops for sealing joints in concrete �
Part 3: Factory production control

Garnitures d�étanchéité en matières thermoplastiques pour étanchement des joints en
béton �
Partie 3: Contrôles de production internes

Gesamtumfang 5 Seiten

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)

Full document details: DIN 18541-3:2021-07

http://www.avadocuments.com/doc/din-18541-3-2021-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-18541-3-2021-07


DIN 18541-3:2021-07

Inhalt

Seite
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1 Anwendungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 Normative Verweisungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3 Begriffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
AnhangA (informativ) Überwachung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Tabellen

Tabelle�1� Art, Umfang und Häufigkeit der WPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tabelle�A.1� Art, Umfang und Häufigkeit der Prüfungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2

Full document details: DIN 18541-3:2021-07

http://www.avadocuments.com/doc/din-18541-3-2021-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-18541-3-2021-07

