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Vorwort 

Diese Norm wurde vom NABau-Arbeitsausschuss NA 005-02-16 AA „Fugendichtstoffe“ des Normen-
ausschusses Bauwesen (NABau) erarbeitet. 

DIN 18545 „Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen“ besteht aus: 

  Teil 1: Anforderungen an Glasfalze 

  Teil 2: Dichtstoffe, Bezeichnung, Anforderungen, Prüfung 

  Teil 3: Verglasungssysteme 

Änderungen 

Gegenüber DIN 18545-2:2001-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die Prüfungen wurden ergänzt und an DIN EN ISO 11600 angeglichen; 

b) der Text wurde inhaltlich und redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 18545-2: 1983-10, 1985-05, 1992-02, 1995-03, 2001-02 
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