
DEUTSCHE NORM    

ICS 91.100.10; 91.100.15

Earthen materials and products –

Part 100: Conformity assessment

Matériaux et produits à base d’argile –

Partie 100: Preuve de la conformité

Mit DIN 18942-1:2018-12 und DIN 18945:2018-12 Ersatz für DIN 18945:2013-08;

mit DIN 18942-1:2018-12 und DIN 18946:2018-12 Ersatz für DIN 18946:2013-08;

mit DIN 18942-1:2018-12 und DIN 18947:2018-12 Ersatz für DIN 18947:2013-08 und DIN 18947/A1:2015-03
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Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-06-08 AA „Lehmbau“ im DIN-Normenausschuss 
Bauwesen (NABau) erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Auf der Basis der Lehmbau-Regeln sind bisher die folgenden Normen für Lehmbaustoffe erarbeitet worden: 

  DIN 18942-1,  

  DIN 18942-100,  

  DIN 18945,  

  DIN 18946,  

  DIN 18947,  

  DIN 18948,  

 

Gegenüber DIN 18945:2013-08, DIN 18946:2013-08, DIN 18947:2013-08 und DIN 18947/A1:2015-03 
wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Festlegungen zum Konformitätsnachweis wurden, entsprechend den Normungsregeln, in vorliegende 
Norm übernommen; 

b) Konformitätsnachweis für Lehmplatten wurde ergänzt. 
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