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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA005-06-08AA �Lehmbau�  im DIN-Normenausschuss Bau-
wesen (NABau)  erarbeitet.  

Es wird auf  die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beruhren kon-
nen.  DIN ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle  diesbezuglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Auf der Basis der Lehmbau  Regeln  [1] sind bisher die folgenden Normen fur Lehmbaustoffe erarbeitet worden: 

�  DIN18940, Tragendes Lehmsteinmauerwerk�  Konstruktion,  Bemessung  und  Ausführung  

�  DIN18942-1, Lehmbaustoffe  und  Lehmbauprodukte�  Teil 1:  Begriffe  

�  DIN18942-100, Lehmbaustoffe  und  Lehmbauprodukte�  Teil 100:  Übereinstimmungs-  und  Konformitäts-
nachweis 

�  DIN18945, Lehmsteine�  Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

�  DIN18946, Lehmmauermörtel�  Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

�  DIN18947, Lehmputzmörtel� Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

�  DIN18948, Lehmplatten�  Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenuber DIN18942-100:2018-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen: 

a)  das Ubereinstimmungsnachweisverfahren einschließlich erforderlicher Fremduberwachung wurde 

erganzt;  

b)  Anpassung  an  die aktualisierten  Produktnormen; 

c) das Dokument  wurde redaktionell uberarbeitet.  

Frühere  Ausgaben 

DIN18945: 2013-08 

DIN18946: 2013-08 

DIN18947: 2013-08 

DIN18947/A1: 2015-03 

DIN18942-100: 2018-12 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  legt  die notwendigen Ubereinstimmungs- und  Konformitatsnachweise fur Lehmbaupro-
dukte nach  DIN18945 (Lehmsteine), DIN18946 (Lehmmauermortel), DIN18947 (Lehmputzmortel) und  

DIN18948 (Lehmplatten) fest.  

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente  werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Anderungen). 

DIN4102-1, Brandverhalten  von Baustoffen  und  Bauteilen�  Teil 1:  Baustoffe�  Begriffe,  Anforderungen  und  

Prüfverfahren  

DIN4102-4, Brandverhalten  von Baustoffen  und  Bauteilen�  Teil 4:  Zusammenstellung  und  Anwendung  

klassifizierter Baustoffe,  Bauteile und  Sonderbauteile 

DIN18200, Übereinstimmungsnachweis  für  Bauprodukte�  Werkseigene  Produktionskontrolle,  

Fremdüberwachung  und  Zertifizierung  

DIN18940, Tragendes Lehmsteinmauerwerk�  Konstruktion,  Bemessung  und  Ausführung  

DIN18942-1, Lehmbaustoffe  und  Lehmbauprodukte�  Teil 1:  Begriffe  

DIN18945, Lehmsteine�  Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

DIN18946, Lehmmauermörtel�  Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

DIN18947, Lehmputzmörtel� Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

DIN18948, Lehmplatten�  Anforderungen,  Prüfung  und  Kennzeichnung  

3  Begriffe  

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN18942-1 sowie nach DIN18200. 

DIN und  DKE  stellen terminologische Datenbanken  fur die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

� DIN-TERMinologieportal:  verfugbar unter https://www.din.de/go/din-term/  

� DKE-IEV: verfugbar unter https://www.dke.de/DKE-IEV  

4  Übereinstimmungsnachweis1 

4.1  Allgemeines 

Abschnitt 4  bezieht sich auf  Lehmsteine der Druckfestigkeitsklasse 2  und  hoher mit  den Regelungen  nach 

DIN18945 und  des Lehmmauermortels der FestigkeitsklasseM2,5  mit  den Regelungen  nach  DIN18946 fur 

die Verwendung in tragendem Lehmsteinmauerwerk. 

1 Die Bedingungen  fur die Ubereinstimmungsbestatigung  einschließlich der Festlegungen  zur Uberwachung sind in  den 

Landesbauordnungen sowie der Verwaltungsvorschrift Technischen Baubestimmung  zu finden. 
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Abschnitt 4  muss hinsichtlich des Brandverhaltens sinngemaß  auch  fur alle  anderen Lehmbauprodukte nach  

Abschnitt 1  angewendet werden, die auf  der Grundlage  von Prufungen  in die Baustoffklasse A  oder B1 nach  

DIN4102-1 eingestuft  sind. Abschnitt 4  gilt,  mit  Ausnahme von 4.4, auch  fur alle  Lehmbauprodukte, die auf  

der Grundlage  von Prufungen  in die Baustoffklasse B2  nach  DIN4102-1 eingestuft  sind. 

4.2  Erstprüfung  

Im  Rahmen der Erstprufung  mussen die in Tabelle 1  genannten  Produkteigenschaften gepruft  werden. 

Ergebnisse fruherer Prufungen,  die in Ubereinstimmung mit  den Vorgaben dieses Dokumentes durchgefuhrt  

worden sind, (gleiches Produkt,  gleiche Kennwerte, Pruf-, Probenahmeverfahren usw.)  durfen hierfur beruck-
sichtigt werden. Zusatzlich  muss eine Erstprufung  durchgefuhrt  werden zu Beginn:  

�  der Produktion der Endprodukte; 

�  eines neuen  oder maßgeblich  veranderten Herstellverfahrens (vorausgesetzt, die angegebenen  

Eigenschaften sind davon beruhrt); 

�  der Verwendung von maßgeblich  veranderten Ausgangstoffen (vorausgesetzt,  die angegebenen  

Eigenschaften sind davon beruhrt).

Besteht der Verdacht, dass die Lehmbaustoffe schadliche und  ausbluhende Salze  in unzulassigen Mengen  ent-
halten,  so muss eine geeignete Prufung  im Rahmen der Erstprufung  durchgefuhrt  werden. 

4.3  Werkseigene Produktionskontrolle  (WPK)  

4.3.1  Durchführung 

In  jedem Herstellwerk muss eine werkseigene Produktionskontrolle eingerichtet und  kontinuierlich  durch-
gefuhrt werden. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinu-
ierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit  der dieser sicherstellt,  dass die von ihm hergestellten 

Produkte den Regelungen  der jeweils maßgebenden Produktnorm nach  Abschnitt 1  entsprechen. 

Fur die Durchfuhrung  der werkseigenen Produktionskontrolle ist der Hersteller verantwortlich. Er muss uber 

geeignetes Fachpersonal, Einrichtungen und  Gerate verfugen  oder die werkseigene Produktionskontrolle ganz 

oder teilweise einer geeigneten Fremdeinrichtung ubertragen. Er hat  fur jedes Herstellwerk (Produktions-
statte) einen Verantwortlichen zu benennen.  

Wahrend der Produktion mussen Kontrollen  und  Prufungen  der Ausgangsstoffe durchgefuhrt  werden. Art und  

Umfang der Kontrollen  und  Prufungen  mussen vom Hersteller so festgelegt werden, dass sie an  die Gegeben-
heiten der Ausgangsstoffe, der Rezeptur und  der Produktion angepasst  sind. 

Der Hersteller hat  die Eigenschaften der Lehmbauprodukte im Werk regelmaßig  zu uberprufen. Art und  Min-
destumfang der Prufungen  der Endprodukte werden in Tabelle 1  fur die einzelnen Produktgruppen  festgelegt.  

Dabei mussen die jeweiligen Mindestprufhaufigkeiten nach  4.3.2 angewendet werden. 

Die gesamte zum Herstellungsprozess verwendete Ausrustung  muss regelmaßig  kontrolliert und  gewartet  

werden, so dass Anwendung, Verschleiß oder Fehler keine Unregelmaßigkeiten  im Herstellungsprozess ver-
ursachen. Kontrollen  und  Wartung mussen nach den niedergeschriebenen Verfahrensweisen des Herstellers 

durchgefuhrt  werden. Die entsprechenden Berichte mussen fur die vom Hersteller in den Verfahrensanwei-
sungen  fur die werkseigene Produktionskontrolle festgelegte Dauer aufbewahrt  werden. 

Fur die Sicherstellung der kontinuierlichen Produktqualitat  mussen wahrend der Herstellung, in festgeleg-
ten Abstanden,  Produktionsparameter kontrolliert und  dokumentiert werden. Bei Erfordernis mussen auch  

Materialprufungen  durchgefuhrt  werden. Art und  Umfang der Kontrollen  mussen vom Hersteller so festgelegt 

werden, dass sie an  die Gegebenheiten der Produktion angepasst  sind. 
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