DEUTSCHE NORM August 2005

DIN 1995-4

=
Z

ICS 91.100.50; 93.080.20 Ersatz fur
DIN 1995-4:1989-10

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel —
Anforderungen an die Bindemittel —
Teil 4: Kaltbitumen

Bitumen and bituminous binders —
Requirements for the binders —
Part 4: Petroleum cut-back bitumen

Bitumes et liants bitumineux —
Exigences relatives aux liants —
Partie 4: Bitume fluidifié pétrolier

Gesamtumfang 6 Seiten

Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN
Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN

——-Documentsl

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 1995-4:2005-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-1995-4-2005-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-1995-4-2005-08

DIN 1995-4:2005-08

Inhalt

Seite
7o T o T 3
1 ANWwendunNgSDErEiCh ... 3
2 NOIrMative VErweISUNQGEN.......cciiiiiiiicicieirieriissssssmsess e s e s sss s s ssssss e e e s ssssssssmsnssenssasssssnnnssesnssanssssnnnennssnnnnsnnn 3
3 7= |1 - PRSPt 4
4 == =Y Lod 370 TF ] T PSP 4
5 1 0 L= Ty T T 4
6 SchiedsunterSUCRUNGEN........cooiiie e nn s 5
I =Y L0 T T 1= o - 6
2

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 1995-4:2005-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-1995-4-2005-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-1995-4-2005-08

