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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 008-08-01 AA ,Rohstoffuntersuchungen/Steinkohlen-
aufbereitung” des Normenausschusses Bergbau (FABERG) erarbeitet.

Die Normenreihe DIN 23004 Steinkohlenaufbereitung besteht aus:
— Teil 1: Ubersicht
— Teil 2: Verfahrenstechnische Begriffe

Unter dem Gruppentitel ,Steinkohlenaufbereitung® sind die Folgeausgaben der Vornorm DIN 23011
,Richtlinien fir Abnahme und Uberwachung von Steinkohlen-Aufbereitungsanlagen®, erweitert um einige
Stoff- und Prifnormen, die fir das Betreiben von Steinkohlenaufbereitungsanlagen wichtig sind, zusammen-
gefasst worden. Die Aufteilung der Normen erfolgte nach sachlichen Gesichtspunkten, wobei die
Begriffsbestimmungen und die Verfahren zur Beurteilung der Aufbereitbarkeit des Rohstoffes und zur
Beurteilung von verfahrenstechnischen Teilvorgangen oder von Aufbereitungseinrichtungen in besonderen
Normen abgetrennt worden sind. Neu aufgenommen wurden Normen mit Anforderungen und Prifverfahren
fur Hilfsstoffe der Steinkohlenaufbereitung, wie Flockungsmittel, Flotationsmittel und Schwerstoffe.

Unter DIN 23011 sind in der Neufassung nur noch die unmittelbar mit der Abnahme und Uberwachung von
Aufbereitungsanlagen zusammenhangenden Regeln flr FlieBbilder, graphische Symbole, technische Verein-
barungen im Rahmen von Gewahrleistungen, Abnahme, Uberwachung sowie Anforderungen an
Aufbereitungsergebnisse enthalten (siehe DIN 23011-2 bis DIN 23011-8).

Verfahren zur Untersuchung von Aufbereitungsgut und Verkaufserzeugnissen sind entweder unter dem
Gruppentitel ,Rohstoffuntersuchungen im Steinkohlenbergbau® oder unter dem Gruppentitel ,Prifung fester
Brennstoffe zu finden. Vorschriften und Richtlinien fir den Arbeitsschutz und den Umweltschutz sind in den
Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien und Empfehlungen der zustdndigen Behérden und Verbande — z. B.
Bundesministerien, Landerministerien, Bergbehorden, Gewerbeaufsicht, Berufsgenossenschaften, Verband
der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE), Verband Deutscher Maschinen- und Anlagen-
bau e. V. (VDMA), Verein Deutscher Ingenieure e. V. (VDI) — enthalten.

Anderungen

Gegeniiber DIN 23004-1:1987-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Ubersicht Gber Normen und andere Unterlagen aktualisiert;

b) redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben
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