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Februar 1998

Knieschutzer fur den Bergbau

Teil 2: aus Kunststoff

DIN
23311-2

ICS 13.340.10

Deskriptoren: Bergbau, Knieschiitzer, Kunststofferzeugnis

Knee pads for mining — Part 2: Plastic knee pads

Vorwort

Ersatz far
Ausgabe 1990-11

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuf3 , Persénliche Sicherheits- und Schutzausristung” des Normenausschusses
Bergbau (FABERG) Uberarbeitet und ersetzt DIN 23311-2 : 1990-11 ,,Knieschutzer fir den Bergbau — Teil 2: aus Kunst-

stoff”.

DIN 23311 ,,Knieschutzer fir den Bergbau“ besteht aus:
— Teil 1: aus Gummi

— Teil 2: aus Kunststoff

Anhang A ist informativ.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1990 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm wurde redaktionell Uberarbeitet und dem Stand der Technik angepaft.

b) Neue GrenzabmafBe aufgenommen.
c) Prufverfahren zur Ermittlung der Shore-Harte geéndert.

Frilhere Ausgaben
DIN 23311-2: 1985-06, 1990-11

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Knieschitzer aus Kunststoff, die im
Bergbau vorwiegend unter Tage, aber auch Uber Tage
benutzt werden. Sie sollten das Knie vor Verletzungen und
Erkrankungen schiitzen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflhrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verwei-
sungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation.

DIN 7726
Schaumstoffe — Begriffe und Einteilung

DIN 50014
Klimate und ihre technische Anwendung — Normalkli-
mate

DIN 53504
Prifung von Kautschuk, Elastomeren und Kunststoffen —
Bestimmung von ReiBfestigkeit, Zugfestigkeit, Reil3-
dehnung und Spannungswerten im Zugversuch

DIN 53505
Prifung von Kautschuk und Elastomeren — Hartepri-
fung nach Shore A und Shore D

DIN 53512
Prafung von Kautschuk und Elastomeren — Bestim-
mung der Ruckprall-Elastizitat

DIN 53516
Prifung von Kautschuk und Elastomeren — Bestim-
mung des Abriebs

DIN EN ISO 1856
Polymerwerkstoffe — Weich-elastische Schaumstoffe —
Bestimmung des Druckverformungsrestes
(1ISO 1856: 1980),
Deutsche Fassung EN ISO 1856 : 1996

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Normenausschuf3 Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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DIN 23311-2 : 1998-02

3 MaBe, Bezeichnung
3.1 Zusammenstellung

Bild 1: Knieschiitzer, Zusammenstellung

Tabelle 1: Stiickliste
Pos. Nr Stuckzahl Benennung
1 1 Schutzer, unterer Tell
2 1 Gleitschutz
3 1 Schitzer, oberer Teil
4 2 Verbindungsniet
5 2 Halteriemen
6 2 Halteknopf
7 1 Polster

Bezeichnung eines vollstdndigen Knieschitzers aus Kunststoff (K)

Full document details: DIN 23311-2:1998-02

Knieschitzer DIN 23311—K
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3.2 Schiitzer, unterer Teil
(siehe Pos. Nr 1)
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DIN 23311-2 : 1998-02

Mafe in Millimeter
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Bild 2: Schiitzer, unterer Teil
3.3 Gleitschutz
(siehe Pos. Nr 2)
Mafe in Millimeter
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Bild 3: Gleitschutz
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