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Fachnormenausschuf3 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
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Zulassige Maf3abweichungen

Fir Flansche, die an Gufisticke angegossen sind, gelten in der Regel die zuldssigen Mafiabweichungen, die fir das
Gufistiick selbst gelten.

Mindestforderung jedoch fiir Abweichungen fir MaBe ohne Toleranzangabe an gegossenen, unbearbeiteten Werk-
stickfidchen nach Toleranzgruppe A DIN 1683.
Zulgssige Abweichungen fir spanend bearbeitete Fliichen: grob DIN 7168

Oberflachenbeschaffenheit

Alle Fléchen missen einen Zustand aufweisen, der die Verwendung der Flansche nicht beeintrdchtigt. Bearbeitete
Flachen missen die eingetragenen Rauhtiefen aufweisen.

Bei Verwendung von Dehnschrauben ist die erforderliche Senkung nach DIN 974 vorzuschreiben
(siche auch DIN 2510 Blatt 8 *).
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