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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Unterausschuss NA 012-00-01-02 UA „Anbauteile“ des Normenausschusses 
Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN erarbeitet. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 28180:1985-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Titel der Norm geändert; 

b) Bezeichnungsbeispiele und Bestellbeispiele geändert; 

c) die Stahlsorte St 37.0 (1.0254) ist entfallen; 

d) die Stahlsorte St 35.8 (1.0305) ist entfallen und wurde durch die Sorte P235GH (1.0345) ersetzt; 

e) die Stahlsorte TTSt 35 N (1.0356) ist entfallen und wurde durch die Sorte P215NL (1.0451) ersetzt; 

f) der Kurzname 15 Mo 3 (1.5415) wurde in 16Mo3 geändert, wobei die bisherige Werkstoffnummer beibe-
halten wurde; 

g) redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 28180: 1953-11, 1964-12, 1985-08 
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