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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB), 
Arbeitsausschuss NA 002-00-14 AA �Beschichtungsstoffe und Beschichtungen für Luft- und Raumfahrt�, 
erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 29597:1995-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) 3.1 wurde überarbeitet; 

b) in 3.2 wurde der Verweis auf die DIN 65081 ersetzt durch DIN EN 3840; 

c) 3.5 wurde überarbeitet; 

d) der Abschnitt 4 zur Oberflächenbehandlung wurde komplett überarbeitet; 

e) in 5.1 wurde der 2. Absatz gelöscht; 

f) in Tabelle 1 wurden die Fehlerquellen, Ursachen und Abhilfemaßnahmen überarbeitet; 

g) die Norm wurde inhaltlich und redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 29597: 1979-03, 1995-04 
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