DK 678.542.7-41: 676.872

DEUTSCHE NORMEN

Juli 1965

Tafeln, Bahnen, Streifen, Bdnder

Vulkanfiber

DIN

40604

Blatt 1

1. Tafeln

Vf3120:

Vuleanized fibre; Sheets, strips tapes

MafBle in mm

Bezeichnungsbeispiel fir Zeichnungen und Stiicklisten:
Bezeichnung einer Tafel von 1 mm Dicke aus Vulkanfiber

Tafel 1 DIN 40 604 — Vf 3120

Anstelle der ausgeschriebenen Benennung ,, Tafel” kann auch die abgekirzte Schreibweise ,Tfl” nach DIN 1353 gewdhlf

Bestellbeispiel:

Bestellbezeichnung einer Tafel von 1 mm Dicke,
1100 mm Breite und 1200 mm Lange (unbeschnitten)
aus Vulkanfiber V3120 grau:

Tafel 111001200 DIN 40 604 — Vf 3120 grav

Diese Norm gilt fir Tafeln (sowie daraus hergestellte Streifen) und Bahnen (sowie daraus hergestellie Streifen und
Bander) aus Vulkanfiber nach DIN 7737.

V§3160

AusfUhrung: unbeschnitten.

nach DIN 7737: V§ 3110, VF 3120, Vf 3130, V§ 3140, V{3150,

% werden.
8l Tabellel. Dicke von Tafeln
2 Dicke Zulassige Abweichungen
E N 8 Typ
3 ennma V£ 3110 und V§ 3130 V§ 3120 VF 3140 V§ 3150 V£ 3160
s{ ] _o5 +0,05 +0,05 — - —
2 0,75 20,09 +0,09 = — —
5 0,9 — — — +0,1 £0,1
£ 1 +0,1 +0,1 +0,2 — —
z 1,1 —_ = — +0,1 %0,
$ 1,25 +0,1 +0,1 — +0,05 +0,1
2 1,5 +0,15 +0,15 —
3 1,75 +0,15 +0,15 — — —
$ 2 +0,2 +0,2 +04 — —
@ 2,5 +0,2 +0,2 — — -
% 3 +03 103 +06 — —
< 3,5 +03 %03 +0,6 — —
g 4 %03 +03 £06 — —
= 4,5 +03 +0,3 0,6 — —
s 5 +04 04 038 — —
f, 3 +04 04 %08 - -
3 7 +0,4 04 +0,8 — —
s 8 +04 +04 108 — —_
g 10 +05 +0,5 £1,0 — —
: 12 +0,5 +0,5 +1,0 — —
: 15 +05 05 +1,0 — —
£ 18 +0,5 +0,5 +1,0 — —
§ 20 +07 +07 14 — —
3 25 +07 0,7 14 — —
30 +1,0 +1,0 20 — —
35 +1,0 +1,0 +20 — —
40 1,5 £1,5 30 — -
Werkstoff (bei Bestellung angeben): Vulkanfiber-Typen Lieferart:

Lange und Breite der Tafeln sind zwischen Lieferer und
Abnehmer zu vereinbaren und bei Bestellung anzugeben.
Zulassige Langen- und Breitenabweichungen: £10%.

Farbe (bei Besteliung angeben): nach DIN 7737 Forisetzung Seite 2 und 3

ErlGuterungen Seite 3

FachnormenausschuB Kunststoffe (FNK) im Deutschen Normenausschufs (DNA)
Fachnormenausschuf3 Elektrotechnik (FNE) im DNA

N 2 Documents
DIN 40 60t BDbdulint9655 hBreisgr-éib

Alleinverkauf der Normblditer durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 15 und Koln
7.65
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2. Bahnen-

Bezeichnungsbeispiel fir Zeichnungen und Sticklisten:

Bezeichnung einer Bahn von 0,5 mm Dicke aus Vulkanfiber
V§3i2l:

Bahn 0,5 DIN 40604 — Vf 3121

Bestellbeispiel:

Bestellbezeichnung einer Bahn von 0,5mm Dicke und
1200 mm Breife (unbeschnitten) aus Yulkanfiber Vf 3121 grau:

Bahn 0,5x 1200 DIN 40 604 — Vf 3121 grau

Tabelle 2. Dicke von Bahnen

AusfOhrung: geschnitten oder gesagt
Farbe (bei Bestellung angeben): nach DIN 7737

Lieferart:

Die Lénge ist zwischen lieferer und Abnehmer zu verein-
baren und bei Bestellung anzugeben. Bei Streifen aus Tafeln
entspricht sie in der Regel der Tafellénge.

Die Breite ist zwischen Lieferer und Abnehmer zu verein-
baren und bei Bestellung anzugeben. Zuidssige Breiten-
abweichungen siehe Tabelle 3.

Tabelle 3. Zul@ssige Breitenabweichungen fir Streifen

Zuldssige Breitenabweichung

Werkstoff (bei Bestellung angeben): Vulkanfiber-Typen
nach DIN 7737: V{3111, Vi 3121, V£3ié61

Ausfihrung: unbeschnitten.
Farbe (bei Bestellung angeben): nach DIN 7737

Lieferart:

Bahnen werden in Rolien auf Hillsen aufgerollt geliefert;
Hilsen-Innendurchmesser 75 mm.

Gewicht der Rolle etwa 25, 50, 100 kg.

Die Breite der Bahn ist zwischen Lieferer und Abnehmer zu
vereinbaren und bei Bestellung anzugeben.

Vorzugsbreiten: 1050, 1200, 1300
zul&ssige Abweichungen: £109%,

3. Streifen (hergestellt aus Tafeln oder Bahnen)
Bestellbeispiel:

Bestellbezeichnung eines Streifens von 1 mm Dicke, 100 mm
Breite und 550 mm lange (geschnitten oder gesdgt), her-
gestellt aus Tafeln, Vulkanfiber Vf 3120 grau:

Streifen 1Xx100x550 DIN 40604 — Vi 3120 grau

Fir die Dicke und deren zuldssige Abweichungen gelien je

Dicke Zulassige Abweichungen . bei einer Streifenbreite von
Dicke . - - - -
N 8 Typ Uber | Uber | Gber | Gber | Uber
enma VE 3111 Vi 3121 Vi 3161 NennmaB | 3 | 10 | 50 ' 160 | 300 | 500
bis bis bis bis bis bis
0,08 +0,015 +0,015 — 10 50 160 | 300 | 500 | 600
0,10 +0,015 +0,015 — bis0,75| ~05 | ~05 | -05 | —08 | =10 | —1,5
0,20 +0,015 +0,015 —_ iber0,75
< 08! -10(-10|-12 | =15| ~20
0,25 0,02 +0,02 —_ bis 2,5
0,30 +0,03 +0,03 — ‘"";3; 25 | — | -15| 20| -30| 30| —40
04 +0, +0, ~
: o 0.04 Gber 5 — | =20 |30 =30 —-40| =50
0,5 +0,05 +0,05 +0,05
0,75 +0,07 +0.07 _ Die zulassige Breitenabweichung gilt Gber die ganze Lange
= — des Streifens.
0.9 £0,1 £0,1 - Werden Plus-Minus-Abweichungen gewinscht, so ist nach
1 +0,1 +0,1 —_ beiden Seiten die halbe Breitenabweichung zuldssig, z. B.
1,25 +01 01 _ an Stelle von —0,5 mm gilt £0,25 mm.
1,5 £0,13 - - 4. Bdnder (hergestellt aus Bahnen)
1,75 £0,15 - = Bestellbeispiel:

Bestellbezeichnung eines Bandes von 0,5mm Dicke und
10 mm Breite (geschnitten), hergestellt aus Bahnen, Vulkan-
fiber Vf 3121 grau:

Band 0,510 DIN 40 604 — Vf 3121 grau

Anstelle der ausgeschriebenen Benennung ,Band” kann
auch die abgekirzie Schreibweise ,,Bd” nach DIN 1353 ge-
wahli werden.

Fir die Dicke und deren zulassige Abweichungen gelten die
Angaben fir Bahnen in Abschnitt 2.

Werkstoff (bei Bestellung angeben):
Vulkanfiber-Typen nach DIN 7737: Vf 3111, Vf 3121, Yf 3161

AusfUhrung: geschnitten
Farbe (bei Bestellung angeben): nach DIN 7737

Lieferart:

Bénder werden in Rollen auf Hilsen aufgerollt geliefert;
Hilsen-Innendurchmesser 75 mm.

Die Breite ist zwischen Lieferer und Abnehmer zu verein-
baren und bei Bestellung anzugeben. Zulassige Breiten-
abweichungen siehe Tabelle 4. :

Tabelle 4. Zuldssige Breitenabweichungen fir Bander

nach Herstellung (siche Geltungsbereich) die Angaben fir Zulassige Breitenabweichung
Tafeln {Abschniit 1) oder Bahnen {Abschnitt 2). Dick bei einer Bandbreite von
icke . - - . .
Werkstoff (bei Bestellung angeben): Gber | Uber | Tber | Gber "’5%%'
Bei Herstellung aus Tafeln: Nennmaf b%s gg ﬁg Lfg i?g bis
Vulkanfiber-Typen nach DIN 7737: V¥ 3110, V¥ 3120, V§ 3130, 10 | 50 | 160 | 300 | 500 | 600
V§ 3140, Vf 3150, Vf 3160 - 0 0 0 10 15
Bei Herstellung aus Bahnen: bis 075 | —05 | —05 | =05 | 08 | ~10 | —
Vulkanfiber-Typen nach DIN 7737: Vf 3111, V£ 3121, V§ 3161 | bber 0,75| —08 | —10 | 10 | ~1,2 | —1,5 | —20
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