
DEUTSCHE NORM  März  2022

DIN 5033-10  

ICS 17.180.20

Farbmessung �  

Teil 10:  Kalibrierung  in Farbmessung und Photometrie  mittels  

Schwarzstandards  

Colorimetry � 

Part 10: Reflectance  black  standard for calibration  in colorimetry and  photometry 

Colorimétrie � 

Partie 10: Étalon  noir pour la  calibration  en usage  de la  colorimétrie et  de la  photométrie 

Gesamtumfang 10 Seiten 

DIN-Normenausschuss Farbe (FNF) 

DIN-Normenausschuss Lichttechnik (FNL) 

Full document details: DIN 5033-10:2022-03

http://avadocuments2026.com/doc/din-5033-10-2022-03
http://avadocuments2026.com/doc/din-5033-10-2022-03


DIN 5033-10:2022-03  

Inhalt 

Seite
Vorwort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  

1  Anwendungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

2  Normative  Verweisungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

3  Begriffe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

4  Anforderung an Schwarzstandards  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

4.1  Erforderliche  Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

4.1.1  Stabilität  der  spektralen Reflexion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

4.1.2  Hoher Absorptions-  und geringer  Reflexionsfaktor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

4.1.3  Homogenität  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

4.1.4  Material,  Ausführung  und Oberfläche  des Schwarzstandards  oder  der  Lichtfalle  . . . . . 7 

4.2  Reinigung von Schwarzstandards  bzw.  Lichtfallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

4.3  Kalibrierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

5  Allgemeines zur  Messtechnik und Durchführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Literaturhinweise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Bilder

Bild 1�  Schematische Darstellung eines Schwarzstandards  als  Lichtfalle  . . . . . . . . . . . . . . 7 

Bild 2�  Schematische Darstellung einer Schwarzkachel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

2  

Full document details: DIN 5033-10:2022-03

http://avadocuments2026.com/doc/din-5033-10-2022-03
http://avadocuments2026.com/doc/din-5033-10-2022-03


DIN 5033-10:2022-03  

Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA025-00-02GA �Gemeinschaftsarbeitsausschuss FNF/FNL: 

Farbmetrik�  im DIN-Normenausschuss Farbe (FNF) erarbeitet.  

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

DIN5033, Farbmessung, besteht aus: 

�  Teil 1:  Grundbegriffe  der  Farbmetrik 

�  Teil 7:  Messbedingungen  für  Körperfarben  

�  Teil 8:  Messbedingungen  für  Lichtquellen 

�  Teil 9:  Weißstandard  zur  Kalibrierung  in  Farbmessung  und  Photometrie 

�  Teil 10:  Kalibrierung  in  Farbmessung  und  Photometrie mittels Schwarzstandards 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können über  die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 
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