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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-01-76 AA ,Chemische und elektrochemische
Uberziige” des DIN-Normenausschusses Materialpriifung (NMP) erarbeitet.

DIN 50935, Chrom(VI)-freies Passivieren von Nichteisenmetallen, besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Zinkdruckguss

— Teil 2: Aluminium und Aluminiumlegierungen

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

konnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Documentg

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 50935-2:2015-12


http://avadocuments2026.com/doc/din-50935-2-2015-12
http://avadocuments2026.com/doc/din-50935-2-2015-12

