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Vorwort

Diese Norm wurde vom Expertenkreis ,Wasserstoffinduzierter Sprodbruch® des Arbeitsausschusses
NA 062-01-76 AA ,Galvanische Uberzlige* des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) erarbeitet.

Ein Teil 2 ,Prifungen® befindet sich derzeit in Vorbereitung.

Anderungen

Gegeniiber DIN 50969:1990-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Einleitung eingeflhrt;

b) Abschnitte ,Normative Verweisungen® und ,Begriffe” entfernt, ,Literaturhinweise“ eingefiihrt;

c) Abschnitt ,Verspannungsprifung” entfernt, dieser wird in der zukiinftigen DIN 50969-2 enthalten sein.

Frithere Ausgaben
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