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Vorwort 

Dieses Dokument (DIN 51045-2:2009-03) wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-02-57 AA „Ungeformte, 
dichte geformte und wärmedämmende feuerfeste Erzeugnisse und Werkstoffe“ des Normenausschusses 
Materialprüfung (NMP) erarbeitet. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 51045-2:1976-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) zusätzliche Festlegungen zur Probekörperherstellung getroffen; 

b) Probekörperherstellung für Glasuren und Engoben ergänzt; 

c) Inhalt redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 51045-2: 1976-10 
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