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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-02-61 AA „Chemische Analyse von oxidischen 
Roh- und Werkstoffen“ im DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP) erarbeitet. 

In dieser Norm bedeuten % bei Angabe von Gehalten Massenanteile in Prozent. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 51085:2006-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) zweite Trocknungstemperatur wurde ergänzt; 

b) verwendbares Tiegelmaterial für Verfahren B wurde erweitert; 

c) die Reagenzien und Hilfsmittel für Verfahren B zur Ermittlung des Schwefelgehaltes wurden erweitert; 

d) die Anforderungen an den Prüfbericht wurden entsprechend den zwei möglichen Trocknungs-
temperaturen angepasst; 

e) Inhalt redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 51085: 1997-03, 2006-11 
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