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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA062-08-82AA �Prüfung  der rutschhemmenden Eigenschaft 

von Bodenbelägen�  im DIN-Normenausschuss Materialprüfung  (NMP) erarbeitet.  

Das Vorgängerdokument DIN51130:2014-02 enthielt  mit  der �Prüfung  der rutschhemmenden Eigenschaften�  

und  der �Prüfung  des Verdrängungsraums� zwei Prüfverfahren. Die Inhalte  des Verfahrens �Prüfung  der rutsch-
hemmenden Eigenschaften�  wurden in DINEN16165:2023-02 [1] übernommen; das Verfahren �Prüfung  des 

Verdrängungsraums� wird in diesem Dokument  beschrieben. 

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können über  die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN51130:2014-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  Anwendungsbereich auf  die Prüfung des Verdrängungsraums eingeengt; 

b)  Abschnitt 3  �Begriffe� aktualisiert;  

c) Abschnitt 5  �Prüfung  der rutschhemmenden Eigenschaft�  entfernt; 

d) AnhangA  �Prüfablauf�  entfernt; 

e) AnhangB  �Laufsohle der Prüfschuhe� entfernt.  

Frühere  Ausgaben 

DIN51130: 1992-11, 2004-06, 2010-10, 2014-02 
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