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DIN 51178:2009-10 

Vorwort 

Dieses Dokument (DIN 51178:2009-10) wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-01-63 AA „Emails und 
Emaillierungen“ des Normenausschusses Materialprüfung (NMP) erarbeitet. 

Für die in diesem Dokument zitierten Normen DIN EN 14483-1 und DIN EN 14483-2 ist ein Ersatz durch 
künftige DIN-EN-ISO-Normen beabsichtigt. Die entsprechenden ISO-Normen (ISO 28706-1 und ISO 28706-2) 
sind in 2008-12 erschienen und fachlich identisch mit DIN EN 14483-1 und DIN EN 14483-2. 
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