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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-01-44 AA „Schlagzähigkeitsprüfung für Metalle“ im 
DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP) erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 51222:1995-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Anpassung an die Anforderungen nach DIN EN ISO 148-1, DIN EN ISO 148-2 und DIN EN ISO 148-3; 

b) redaktionelle Korrekturen. 
 
Gegenüber DIN 51222:2016-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) auf der DIN-Titelseite Titel korrigiert. Statt „≥ 50 J“ heißt es „≤ 50 J“. 

Frühere Ausgaben 

DIN 51222: 1954-08, 1957-01, 1968-11, 1973-11, 1979-01, 1985-01, 1995-06, 2016-09 
DIN 51306: 1983-09 
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