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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom NA 062-06-42 AA ,Prifung von flissigen Kraftstoffen und Heizélen® im
Fachausschuss Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialpriifung (NMP)
ausgearbeitet.

DIN 51423, Priifung von Mineralblen besteht aus:

— Teil 1: Messung der relativen Brechzahl mit dem Prézisionsrefraktometer

— Teil 2: Messung der relativen Brechzahl mit dem Abbe-Refraktometer

Anderungen
Gegeniiber DIN 51423-2:1975-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) normative Verweisungen aktualisiert.

Frithere Ausgaben

DIN 51423-2: 1975-03
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