
DEUTSCHE NORM Februar 2020

DIN 51604-2

Ersatz für
DIN 51604-2:1984-03

ICS 75.120

FAM-Prüfflüssigkeit für Polymerwerkstoffe �
Zusammensetzung und Anforderungen �
Teil 2: Prüfflüssigkeit B, methanolhaltig

FAM-testing fluid for polymer materials �
Composition and requirements �
Part 2: Testing Fluid B, containing methanol

FAM-liquide d�essai pour des matériaux de polymères �
Composition et exigences �
Partie 2: Liquide d�essai B, contenant du méthanol

Gesamtumfang 7 Seiten

DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP)
Fachausschuss Mineralöl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP

Full document details: DIN 51604-2:2020-02

http://www.avadocuments.com/doc/din-51604-2-2020-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-51604-2-2020-02


DIN 51604-2:2020-02  

Inhalt 

Seite
Vorwort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  

1  Anwendungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

2  Normative  Verweisungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

3  Begriffe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

4  Bezeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

5  Zusammensetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

6  Anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Literaturhinweise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Tabellen

Tabelle 1�  Anforderungen an FAM-Prüfflüssigkeit B  und Prüfverfahren  . . . . . . . . . . . . . . . 6 

2  

Full document details: DIN 51604-2:2020-02

http://www.avadocuments.com/doc/din-51604-2-2020-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-51604-2-2020-02


DIN 51604-2:2020-02  

Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA062-06-32AA �Anforderungen an  flüssige Kraftstoffe� 

im Fachausschuss Mineralöl-  und  Brennstoffnormung (FAM) des DIN-Normenausschusses Materialprüfung  

(NMP) in Zusammenarbeit mit  dem Arbeitskreis �Einheitliche Prüfverfahren für Membranwerkstoffe�  und  

dem �Koordinierungs-Gremium für Prüfmethoden über  das Verhalten von flüssigen Medien gegenüber 

Elastomeren� (KGP) der Deutschen Gesellschaft für Mineralölwissenschaft und  Kohle-Chemie e.V. (DGMK)  

1984 erarbeitet.  

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

DIN51604, FAM�Prüfflüssigkeit  für  Polymerwerkstoffe�  Zusammensetzung  und  Anforderungen, besteht aus  

den folgenden Teilen: 

�  Teil 1:  Prüfflüssigkeit A  

�  Teil 2:  Prüfflüssigkeit B,  methanolhaltig 

�  Teil 3:  Prüfflüssigkeit C,  methanolhaltige  Unterphase 

Änderungen 

Gegenüber DIN51604-2:1984-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  der Titel wurde angepasst;  

b)  das Dokument  wurde redaktionell überarbeitet; 

c) die Verweisungen wurden aktualisiert;  

d) Anmerkung  aus  dem Anwendungsbereich wurde überarbeitet und  in die Einleitung  verschoben; 

e) Literaturhinweise wurden ergänzt und aktualisiert.  

Frühere  Ausgaben 

DIN51604-2: 1984-03 
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