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Prufung von Kohlenstoffmaterialien —
Bestimmung des Wassergehaltes —
Feststoffe

Testing of carbonaceous materials —
Determination of water content —
Solid matters

Essais de matériaux de carbone —
Détermination de la teneur en eau —
Matiéres solides
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