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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-02-81 AA „Prüfverfahren für Kohlenstoff und Graphit“ 
im Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 51907:1997-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Verweisungen aktualisiert; 

b) Norm redaktionell überarbeitet; 

c) Anwendungsbereich an den Stand der Technik angepasst; 

d) der Abschnitt „Durchführung“ wird überarbeitet und neu strukturiert. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 51907: 1982-03, 1997-10 
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