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Vorwort

Die vorliegende Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-02-81 AA ,Prifverfahren fir Kohlenstoff und
Graphit“ im Normenausschuss Materialprifung (NMP) ausgearbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 51910:1997-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Begriff ,Bruchlast* wurde in ,Héchstkraft“ geandert;

b) die Abschnitte ,Prazision* und ,Prufbericht” wurden in der Reihenfolge vertauscht;

c) die Verweisungen wurden aktualisiert, und die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet;

d) die Norm wurde an die Normen DIN 51910, DIN 51914 und DIN 51944 angepasst.

Friihere Ausgaben
DIN 51910: 1981-06, 1997-10

Documentg

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 51910:2009-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-51910-2009-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-51910-2009-05

